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Zusammenfassung
Mesoporo¨se Strukturen, deren Poren eine Gro¨ße zwischen 2 und 50 nm aufwei-
sen, eignen sich in der Anwendung bei gro¨ßen- und formselektiven Abla¨ufen
wie etwa Katalysatoren, Membranen, Beschichtungen oder auch Nanoreakto-
ren. Ziel dieser Arbeit war die Orientierung der Mesoporen, um mesoporo¨se
Strukturen noch effizienter zur Separation von Flu¨ssigkeiten und Gasen in der
Medizin oder Materialforschung einsetzen zu ko¨nnen. Zur Orientierung der Me-
soporen wurde die physikalische Methode der Scherung angewendet, wofu¨r eine
eigens fu¨r dieses Experiment entwickelte Drehapparatur konstruiert wurde, an
welcher auch in-situ Untersuchungen zur Beobachtung der Strukturbildung
und Entwicklung der Orientierungen durchgefu¨hrt werden ko¨nnen. Zur Cha-
rakterisierung der Struktur der mesoporo¨sen Materialien im Nanoskalenbereich
wurde Ro¨ntgenkleinwinkelstreuung (SAXS) verwendet.
Es konnten Orientierungen mit einem Anteil der orientierten Phase von un-
gefa¨hr 50 % an der gesamten Phase erreicht werden.
Abstract
Mesoporous structures with a pore size between 2 and 50 nm are of great in-
terest for applications in size- and shapeselective processes such as catalysis,
membranes, coatings or nanoreactors. This work deals with the orientation of
the mesopores to apply mesoporous structures efficiently in separating fluids
and gases for medical applications or in materials science. An equipment de-
veloped within the frame of this thesis allows to impose shear forces on the
material. This equipment can additionally be used for in-situ measurements to
follow the formation of structure and orientation. Small-angle X-ray scattering
(SAXS) was used to characterise the mesoporous structure.
Finally orientations with an amount of the oriented phase of 50 % of the
total phase were achieved.
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1. Motivation
In den vergangenen Jahren entwickelte sich als eines der großen Gebiete der mo-
dernen Chemie die Untersuchung chemisch komplexer Materialien und deren
strukturellem Aufbau. Mit Hilfe verbesserter Einflussnahme auf die Mesostruk-
tur ergeben sich zahlreiche Mo¨glichkeiten in der Herstellung neuer Materiali-
en, welche sich aus der Kombination verschiedener Komponenten ergeben. Die
Aussicht, Nanostrukturen u¨ber ausgedehnte La¨ngenskalen hin zu organisieren,
ero¨ffnet fu¨r die Chemie, insbesondere den Zweig der Sol-Gel Chemie, neue
Wege mit erweiterten Funktionen. Dadurch wird die Kontrolle u¨ber Gro¨ße,
Oberfla¨chenform, Oberfla¨che und Grenzfla¨cheneigenschaften wie auch Zusam-
menstellung und Morphologie von komplett ungeordneten bis hin zu vo¨llig
geordneten Zusta¨nden in einem Bereich von 2 bis 500 nm ermo¨glicht. [1]
Prozesse basierend auf Chemie unter den Bedingungen niedriger Tempe-
ratur und Druck, wie sie auch bei molekularen und kolloidalen Precursorn,
dem Ausgangsmaterial, verwendet werden, bieten neue Strategien, um maß-
geschneiderte, nanostrukturierte Materialien zu erhalten. Die milden Herstel-
lungsbedingungen bei Sol-Gel Chemie ermo¨glichen eine große Vielfalt von Ma-
terialkompositen aus organischen und/oder anorganischen Bestandteilen. Ein
weiterer Vorteil liegt darin, dass bereits geringe Vera¨nderungen der experi-
mentellen Parameter zu entscheidenden Modifikationen in den resultierenden
Proben fu¨hren. Dennoch ha¨ngen die resultierende Nanostruktur, ihr Organisa-
tionsgrad und ihre Eigenschaften entschieden von der chemischen Natur ihrer
organischen und inorganischen Komponenten ab, ebenso von der Wechselwir-
kung zwischen ihnen. [2]
Das Zwischenspiel von Struktur, Materialkomponenten und Grenzfla¨chen-
chemie ist bereits von Stoffen aus der Natur bekannt, wie zum Beispiel Kno-
chen oder Holz. Ihr Aufbau ist fu¨r ihre Funktion mit Beschra¨nkung durch die
gegebenen Ressourcen optimiert. In diesen Stoffen findet man beispielsweise
poro¨se Strukturen, welche aufgrund des minimalen Materialverbrauchs und ei-
nem Maximum an Stabilita¨t auf ihre natu¨rliche Umgebung abgestimmt sind.
[3]
Da auch viele physikalische Eigenschaften wie etwa Dichte, Wa¨rmeleitfa¨hig-
keit, Durchla¨ssigkeit, etc. von der Porosita¨t und der Porenstruktur eines Fest-
ko¨rpers abha¨ngen, steigt das Interesse sowohl in der Forschung der Materi-
alphysik als auch in der Industrie. Materialien mit einer konstruierbaren Po-
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renverteilung ko¨nnen in den verschiedensten Gebieten von Nutzen sein (siehe
dazu Tabelle 1.1).
Tabelle 1.1.: Gliederung poro¨ser Materialien und ihre praktische Anwendung.
[4]
Gro¨ße Porosita¨t Anwendung
< 2 nm mikroporo¨s Zeolithe:
kristalline Alumosilikate mit Mikroporen;
Einsatz als Molekularsieb oder Ionenaustauscher
zur Wasserentha¨rtung
2-50 nm mesoporo¨s Aerogele/Scha¨ume:
hochporo¨se Festko¨rper mit 95 % Porenvolumen;
Einsatz als Da¨mmstoff oder Auffangmatrix fu¨r
kleinste Staubpartikel (Raumsonde Stardust)
M41S:
mesoporo¨se Silikate mit gleichma¨ßiger Poren-
verteilung;
Einsatz in der heterogenen Katalyse,
elektronischen oder optischen Anwendungen
> 50 nm makroporo¨s Inverse Opale:
dreidimensionale photonische Strukturen mit
einstellbarem Kanaldurchmesser;
Einsatz bei photonischen Kristallen
Porosita¨t wird als Verha¨ltnis von Hohlraumvolumen zu Gesamtvolumen de-
finiert. Besonderes Augenmerk wird dabei auf Feststoffe mit geordneter Poro-
sita¨t gelegt. In diesen Materialien arrangieren sich die Poren regelma¨ßig und
oft auch in einer engporigen Gro¨ßenverteilung. [3]
Anwendungsmo¨glichkeiten fu¨r mesoporo¨se Strukturen ergeben sich bei form-
und gro¨ßenselektiven Abla¨ufen und ko¨nnen deshalb bei Katalysatoren, Mem-
branen oder Beschichtungen eingesetzt werden. Elektronische Anwendungen
oder Nanoreaktoren za¨hlen ebenso zu den vielfa¨ltigen Einsatzmo¨glichkeiten
mesostrukturierter Materialien. [1]
In dieser Arbeit wird mittels einer physikalischen Methode, der Scherung,
auf die Orientierung der Struktur der Proben Einfluss genommen, um eine
Vorzugsrichtung im Nanobereich zu schaffen. Somit ko¨nnen Materialien noch
gezielter und effizienter zur Separation von Flu¨ssigkeiten und Gasen in der
Medizin-, Materialforschung und Industrie eingesetzt werden.
Zur Charakterisierung der Strukturen von Materialen im Nanoskalenbereich
ist die Ro¨ntgenkleinwinkelstreuung eine sehr gut geeignete Methode, um die
Orientierung und Gro¨ße der Mesoporen, die zwischen 2 und 50 nm liegt, zu
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bestimmen. [5] Sowohl in-situ als auch ex-situ Messungen wurden im Rahmen
dieser Arbeit durchgefu¨hrt.
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2.1. Sol-Gel Chemie
Der Sol-Gel Prozess ist ein Verfahren zur Synthese von Gelen auf Basis eines
Sols. In diesem Fall handelt es sich bei dem Sol um eine stabile Suspension
von festen, kolloidalen Partikeln oder Polymeren in einer Flu¨ssigkeit. Das Gel
ist definiert als ein poro¨ses, dreidimensionales, solides Netzwerk, welches eine
flu¨ssige Phase umgibt.
In der Anfangsphase der Sol-Gel-Reaktionen bilden sich kleine, dreidimen-
sionale, oligomere Partikel, an deren a¨ußeren Oberfla¨che sich Si-OH Gruppen
befinden. Diese Partikel wachsen zu einer stabilen Suspension oder ha¨ufen sich
an und bauen ein dreidimensionales Netzwerk auf. Der Zeitpunkt der Gelierung
ist dann erreicht, wenn eine konstante Struktur gebildet wird. Zur gleichen Zeit
steigt die Viskosita¨t des Gels.
Das endgu¨ltige Aussehen des Netzwerkes ha¨ngt von vielen Parametern ab,
welche zu einem komplexen System fu¨hren:
• Art des Precursors
• Verha¨ltnis von Alkoxy-Gruppe zu Wasser
• Art der Lo¨sung
• Art des Katalysators
• ph-Wert und Temperatur
• Relative und absolute Konzentration der Komponenten in der Mixtur
Das Ausgangsmaterial eines Sols wird als Precursor bezeichnet. Meist wer-
den dafu¨r Alkoxy-Verbindungen verschiedener Elemente verwendet, ha¨ufig han-
delt es sich dabei um Si. Amorphes Silica kann somit aus dem molekularen
alkoxiden Precursor Si(OR)4 gewonnen werden
1. Alkoxide von Silica werden
allgemein als Silane bezeichnet.
Der Sol-Gel Prozess la¨sst sich vereinfacht in zwei Teilprozesse/-reaktionen
unterteilen, welche auch oft gleichzeitig ablaufen.
1OR steht hier fu¨r hydrolisierbare Gruppen, die wa¨hrend der Reaktion als Alkohole abge-
spaltet werden
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1. Hydrolyse
Es bilden sich Feststoffpartikel von wenigen Nanometern Gro¨ße, die sich
in dem Dispersionsmittel kolloidal verteilen.
2. Kondensation
Die festen Partikel vernetzen sich und bilden ein Gel.
Wichtig fu¨r die endgu¨ltige Struktur des Sol-Gels ist die relative Ha¨ufigkeit
der Hydrolyse- zu Kondensationsreaktionen. Die Hydrolyse von Silanen la¨uft
unter sa¨urehaltigen Bedingungen um einiges schneller ab als die Kondensation.
Darum sind Silane in einem fru¨hen Zustand der Synthese beinahe vollsta¨ndig
hydrolysiert und ko¨nnen so zu kleinen Clustern mit reaktiven Si-OH Gruppen
kondensieren. [3]
2.1.1. Lyotrope Flu¨ssigkristalle (LLC)
Abbildung 2.1.: Bildung von Mizellen und ho¨heren Ordnungszusta¨nden in
Abha¨ngigkeit von der Konzentration amphiphiler Moleku¨le in
Wasser. [2]
Geordnete mesoporo¨se Materialien verfu¨gen u¨ber bevorzugte Eigenschaften
wie etwa ihre große innere Oberfla¨che und ihre enge Porengro¨ßenverteilung.
Amphiphile2 Moleku¨le dienen im Netzwerk strukturbildend und ermo¨glichen
somit die Bildung eines mesoskopisch geordneten Materials, da amphiphile
Stoffe die Bildung von Mizellen3 und ho¨heren Ordnungszusta¨nden bewirken.
[2] Gelangt man u¨ber die kritische Mizellkonzentration amphiphiler Moleku¨le
2Amphiphile Stoffe sind sowohl hydrophil als auch lipophil, d.h. sie lo¨sen sich in Fetten
und O¨len ebenso gut wie in Wasser.
3Einheit aus amphiphilen Moleku¨len, die sich spontan zusammenlagern. Ihre hydrophilen
Teile richten sich zu den angrenzenden Wassermoleku¨len aus, wa¨hrend ihre hydrophoben
Teile sich zusammenlagern und eine eigene Phase bilden.
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hinaus, kommt es zur Entstehung lyotroper Flu¨ssigkristallphasen, deutlich dar-
gestellt in Abbildung 2.1 und auch anhand des Phasendiagramms in Abbil-
dung 2.3 zu erkennen.
Diese ko¨nnen kubischer, hexagonaler und lamellarer Form sein, wobei im wei-
teren besonderes Augenmerk auf die hexagonale Phase gelegt wird. Die Bildung
von Mizellen erfolgt spontan und wird bestimmt durch ein thermodynamisches
Gleichgewicht zwischen Entropie und Enthalpie, worauf in Kapitel 2.1.2 noch
na¨her eingegangen wird.
Abbildung 2.2.: Pluronic 123 mit zwei hydrophilen Polyethylenoxid-Anteilen
und einem hydrophoben Polypropylenoxid-Anteil dient als
strukturweisendes Tensid fu¨r das Sol-Gel System. [3]
Um eine periodische Mesoporo¨sita¨t zu bilden, wird in vielen Fa¨llen und im
weiteren auch im Rahmen dieser Arbeit als strukturweisendes Tensid das nich-
tionische ABA Blockcopolymer PEO20PPO70PEO20, kurz Pluronic
4 123, ver-
wendet werden. [6] Es besteht aus zwei hydrophilen Polyethylenoxid-Anteilen
und einem hydrophoben Polypropylenoxid-Anteil (Abbildung 2.2). P123 wird
mit H2O oder HCl vermengt und somit verflu¨ssigt.
Das Phasendiagramm von P123/Wasser/Ethanol in Abbildung 2.3 zeigt die
Ausbildung verschiedener Strukturen abha¨ngig von der Konzentration. Bei
dem Bereich um L1 handelt es sich um eine wasserreiche, isotrope Lo¨sung,
wa¨hrend in Phase I1 eine Mischung aus kubischem Gitter oder einem aus he-
xagonal dichtgepackten Kugeln bestehendes Gitter gebildet werden. In H1 ord-
nen sich zylindrische Mizellen in einem zweidimensionalen hexagonalen Gitter
an und bei der Region um Lα entstehen plattenfo¨rmig angeordnete Mizel-
len. Unter bestimmten Konzentrationen bilden sich kubische, hexagonale oder
lamellare Strukturen. Auf diese Strukturen wird letztendlich der Precursor
abgebildet. [3]
2.1.2. Phasenseparation
Fu¨r manche Anwendungen ist es von Vorteil, auf verschiedenen La¨ngenskalen
eine Porengro¨ßenverteilung zu erreichen, indem man Materialien mit bimodaler
4Pluronic R© ist eine Marke der BASF AG und bezeichnet Blockcopolymere aus Ethylenoxid
und Propylenoxid.
6
2.1. Sol-Gel Chemie
Abbildung 2.3.: Phasendiagramm von H2O/P123/Ethanol bei thermischem
Gleichgewicht. [3]
Porengro¨ßenverteilung erzeugt, welche entweder Mikro- und Mesoporen oder
Meso- und Makroporen bilden. [7] [8]
In einem auf alkoxy-basierenden Sol-Gel System kann eine makroporo¨se
Morphologie durch die Einleitung einer Phasenseparation parallel zum Sol-Gel
U¨bergang erhalten werden. Wasserlo¨sliche organische Polymere wie Polyethy-
lenoxid (PEO) bewirken diesen Effekt. Die simultane Hinzugabe ionischer oder
nicht-ionischer Tenside fungiert als strukturweisend fu¨r die Mesoporen. Das re-
sultierende Material zeigt Porosita¨t auf verschiedenen La¨ngenskalen. Wa¨hrend
der Durchmesser der Mesoporen vom Tensid vorgegeben wird, werden die Ma-
kroporen mit Hilfe der PEO-Nanopartikel-Wechselwirkung kontrolliert.
Bei der Phasenseparation bildet sich in Folge einer Polykondensationsre-
aktion5 in sa¨urehaltiger Umgebung eine Molekulargewichtsverteilung von po-
lymerisierenden Makromoleku¨len, den sogenannten Oligomeren. Das mittlere
Molekulargewicht der polymerisierenden Stoffe steigt mit der Zeit in Abha¨ngig-
keit von den Polykondensationsreaktionen. Aus der Thermodynamik ist daher
zu schließen, dass die Lo¨slichkeit der Bestandteile aufgrund des Gewinns von
5Eine Polykondensationsreaktion bezeichnet eine stufenweise u¨ber stabile, aber reakti-
onsfa¨hige Zwischenprodukte ablaufende Kondensationsreaktion, bei der aus vielen nied-
rigmolekularen Stoffen (Monomeren) unter Abspaltung einfach gebauter Moleku¨le (wie
Wasser) Makromoleku¨le gebildet werden.
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Entropie ∆S durch Mischung abnimmt, was wiederum zu einem Anstieg der
freien Enthalpie der Mischung gema¨ß ∆G = ∆H − T∆S fu¨hrt, wobei T die
Temperatur und ∆H die Enthalpie ist. Wird ∆G positiv, kommt es zur Pha-
sentrennung.
Das Hinzufu¨gen verschiedener Stoffe wie wasserlo¨sliche Polymere oder Ten-
side kann eine Phasenseparation wa¨hrend dem Sol-Gel Prozess einleiten. Am
Beispiel eines Tensids, das Polyoxyethylen-Anteile wie im Fall Pluronics entha¨lt,
erkennt man, dass dieses Tensid Wasserstoffbindungen mit den Silanolen der
Oligomeren u¨ber den Sauerstoff des Ethylen eingeht. Im weiteren Verlauf dieses
Prozesses entwickelt sich eine Phase reich an Tensiden/Polymeren zusammen
mit Siloxanoligomeren. Es entsteht eine Zweiphasenregion. [3]
2.1.3. Ethylenglycol-modifizierte Silane (EGMS)
Abbildung 2.4.: Ethylenglycol-modifizierte Silane dienen als Ausgangsmateri-
al. [3]
Im Rahmen dieser Arbeit werden als Precursor Ethylenglycol-modifizierte
Silane verwendet. Hergestellt wird EGMS aus dem konventionellen Silica Pre-
cursor Tetraethylorthosilicat (TEOS), wobei dieser mit Ethylenglycol modifi-
ziert wird. Die Ethoxylgruppen von TEOS werden in einer Argonatmospha¨re
bei 140 ◦C durch Glycol ersetzt, wie in Abbildung 2.4 skizziert. [3]
Die Aufgabe des Precursors ist es, auf dem als Schablone dienenden Tensid
aufzuwachsen und dessen Struktur abzubilden. Nachdem das Tensid durch
Ausbrennen (Calzinieren) entfernt wird, bleibt das EGMS zuru¨ck. [2]
In Abbildung 2.5 sieht man das Schablonieren am Beispiel einer Mischung
aus Precursor, Tensid und HCl, wobei die aus dem Tensid und HCl bestehende
Lo¨sung in diesem Fall die hexagonale Phase bildet. Nach dem Sol-Gel-Prozess,
dem Altern und Calzinieren der Lo¨sung, d.h. nachdem die Lo¨sung physikalisch
entfernt wurde, erha¨lt man ein aus dem Precursor aufgebautes Geru¨st. [9]
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Abbildung 2.5.: Das Schablonieren von Flu¨ssigkristallen am Beispiel eines Mo-
nolithen. Nach den Sol-Gel-Reaktionen und dem anschließen-
den Verdampfen des Alkohols bleibt eine transparente mono-
lithische Silica Mesophase. [2]
Abbildung 2.6.: Die TEM-Aufnahmen zeigen das dreidimensionale Netzwerk
in Ethylenglycol-modifizierten Silanen (a) und bei vergro¨ßer-
tem Maßstab die hexagonal strukturierten Mesoporen in
Bu¨ndeln angeordnet (b). [3]
Das dreidimensionale Gelnetzwerk von Ethylenglycol-modifizierten Silanen
in Abbildung 2.6, deutlich unter dem Transmissionselektronenmikroskop zu
erkennen, besteht aus Zylindern mit unterschiedlichen La¨ngen und Durchmes-
sern, welche sich in hexagonal strukturierten, parallel zur langen Achse ausge-
richteten Bu¨ndeln anordnen. In Abbildung 2.6a sind die Verbindungsstellen der
Bu¨ndeln als dunkle Knotenpunkte zu sehen, in denen die Poren im Vergleich zu
den Bu¨ndeln nicht mehr geordnet sind. Abbildung 2.6b zeigt einen Ausschnitt
der gebu¨ndelten Mesoporen, deren hexagonal strukturierte Zylinder deutlich
9
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zu erkennen sind.
2.2. Ro¨ntgenbeugung
2.2.1. Die Braggsche und Lauesche Theorie der
Ro¨ntgenbeugung
Methoden zur Strukturbestimmung von Festko¨rpern beruhen auf der Beu-
gung und Interferenz von Wellen mit Wellenla¨ngen λ, die kleiner sind als die
Atomabsta¨nde d im Festko¨rper, welche typischerweise bei einigen A˚ liegen.
[10] Elektromagnetische Strahlung kann als Sonde zur Strukturaufkla¨rung von
Festko¨rpern und Flu¨ssigkeiten dienen. Im Fall von Ro¨ntgenweitwinkelstreuung
liegt die Wellenla¨nge in der Dimension der betrachteten Objekte, im Fall von
Ro¨ntgenkleinwinkelstreuung sind die Absta¨nde ca. 10-1000 mal gro¨ßer als die
Wellenla¨nge. Typische Energien fu¨r Ro¨ntgenstrahlung sind
~ω =
hc
λ
=
hc
10−10 m
≈ 12, 3 keV. (2.1)
Abbildung 2.7.: Bragg-Reflexion von Ro¨ntgenstrahlen an einer bestimmten
Gitterebenenschar mit Abstand d. Der Wegunterschied der
Strahlen fu¨r positive Interferenz betra¨gt 2d sin θ. [11]
Eine Methode zur Messung von Netzebenenabsta¨nden ist die in Abbildung 2.7
dargestellte Bragg-Reflexion von monochromatischer Ro¨ntgenstrahlung an ei-
nem Einkristall. Fa¨llt eine ebene Welle mit der Wellenla¨nge λ unter dem Win-
kel θ gegen eine Kristallebene mit den Millerschen Indizes (hkl)6 ein, so inter-
ferieren die an den einzelnen Atomen benachbarter Ebenen gestreuten Wellen
genau dann konstruktiv, wenn die Bragg-Bedingung
2dhkl · sin θ = m · λ (2.2)
6Die Millerschen Indizies definieren eine Schar paralleler Gitterebenen.
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erfu¨llt ist, wobei m die Ordnung der betreffenden Reflexion angibt und dhkl
den Ebenenabstand. Der Wegunterschied zwischen benachbarten Teilstrahlen
ist in diesem Fall ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenla¨nge λ.
Neben der Braggschen Theorie existiert noch ein zweiter a¨quivalenter An-
satz zur Deutung der Streuung von Ro¨ntgenstrahlung an einer perfekt periodi-
schen Struktur. Die Lauesche Theorie unterscheidet sich von der Braggschen
dadurch, dass keine spezielle Wahl einer Zerlegung des Kristalls in eine Schar
von Gitterebenen zu treffen ist, ebenso beno¨tigt man die Vorstellung spiegeln-
der Reflexion nicht. Man betrachtet den Kristall als aufgebaut aus identischen,
mikroskopischen Objekten, zB Atomen, Gruppen von Atomen oder Moleku¨len,
welche einfallende Ro¨ntgenstrahlung in alle Richtungen streuen. Scharf defi-
nierte Reflexe erwartet man nur bei Wellenla¨ngen und Richtungen, fu¨r welche
die reflektierten Strahlen sa¨mtlicher Gitterpunkte konstruktiv interferieren.
[11]
Abbildung 2.8.: Konstruktive Interferenz der gestreuten Teilwellen ist dann ge-
geben, wenn die Streubedingung ~k-~k0=~q erfu¨llt ist. Der Bragg-
Winkel θ betra¨gt die Ha¨lfte der gesamten Auslenkung des ein-
fallenden Strahls aus seiner urspru¨nglichen Richtung.
Abbildung 2.8 zeigt die Streubedingung, welche besagt, dass konstruktive
U¨berlappung der gestreuten Teilwellen dann auftritt, wenn die A¨nderung
∆~k = ~k − ~k0 (2.3)
des Wellenvektors gleich dem Gittervektor G des reziproken Gitters ist. Die
durch Streuung verursachte A¨nderung des Wellenvektors ∆~k wird im folgenden
als Streuvektor ~q bezeichnet. Aus der Streubedingung la¨sst sich nun durch geo-
metrische Betrachtung der Betrag des Gittervektors fu¨r elastische Streuung7
mit
| ~q |= 4pi
λ
sin θ (2.4)
7Hat die Streustrahlung die gleiche Wellenla¨nge wie der eingehende Ro¨ntgenstrahl spricht
man von elastischer Streuung.
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bestimmen. Fu¨r den Zusammenhang zwischen dem Abstand zweier Gitterebe-
nen eines Kristalls und dem dazugeho¨rigen reziproken Gittervektor gilt
dhkl =
2pi
| ~q | (2.5)
Dieser Zusammenhang la¨sst sich aus den Gleichungen 2.2 und 2.4 herleiten.
[12]
Abbildung 2.9.: Die Ewald-Konstruktion hilft bei der Herleitung der Kristall-
struktur aus den beobachtbaren Reflexen. [11]
Die Ro¨ntgenstreuung im reziproken Raum la¨sst sich durch Laue und seine
Streubedingung 2.3 in einer einfachen geometrischen Konstruktion der Beu-
gungserscheinungen an periodischen Strukturen, der Ewald-Konstruktion, dar-
stellen. Abbildung 2.9 zeigt eine Kugel mit Radius k0 (k0 = |~k0| = 2pi/λ) um
den durch die Spitze des Wellenvektors ~k0 bestimmten Punkt, so dass der
Ursprung von ~k0 auf der Kugeloberfla¨che liegt. Befindet sich außer dem Ur-
sprungspunkt ein zweiter Gitterpunkt nun ebenfalls auf der Kugeloberfla¨che,
so ist die Streubedingung erfu¨llt. Offensichtlich existiert laut Abbildung 2.9
genau dann ein Wellenvektor ~k, welcher die Laue-Bedingung erfu¨llt, wenn es
einen Punkt des reziproken Gitters gibt, der außer dem Ursprung selbst auf
der Oberfla¨che der Ewald-Kugel liegt. In diesem Fall beobachtet man einen
Bragg-Reflex von jener Ebenenschar des direkten Gitters, die senkrecht zum
entsprechenden Vektor des reziproken Gitters liegt. [11]
2.2.2. Struktur- und Formfaktor
Die Streubedingung 2.3 besagt nur, wo Reflexe auftreten, jedoch gibt sie keine
Auskunft u¨ber ihre Intensita¨t. Gestalt und Abmessungen der Elementarzelle
ko¨nnen aus der Lage der Reflexe ermittelt werden, der Inhalt der Elementar-
zelle la¨sst sich aus ihrer Intensita¨t bestimmen. [13]
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Die Intensita¨t der in einem bestimmten Bragg-Reflex gestreuten Strahlung
ist davon abha¨ngig, wie die von den einzelnen Streuzentren gestreute Strahlung
interferiert. Maximale Intensita¨t tritt bei konstruktiver Interferenz auf und im
Falle vollsta¨ndig destruktiver Interferenz verschwindet sie. In welchem Maße
die Interferenz der gestreuten Strahlung die Intensita¨t des Bragg-Reflexes ver-
mindert, ha¨ngt vom geometrischen Strukturfaktor Shkl ab. Der Strukturfaktor
Shkl =
∑
α
Pαe
−i~q·~rα (2.6)
beschreibt die Interferenz zwischen Streuwellen von verschiedenen Atomen der
Einheitszelle. [11]
Im Ausdruck fu¨r den Strukturfaktor ist auch der Formfaktor Pα enthalten,
der ein Maß fu¨r die Streukraft eines beliebigen Atoms in der Einheitszelle
ist. Es gehen sowohl die Anzahl und Verteilung der atomaren Elektronen ein
als auch die Wellenla¨nge und der Streuwinkel der Strahlung. Der Formfak-
tor ist auch als Verha¨ltnis der Strahlungsamplitude, die von der tatsa¨chlichen
Elektronenverteilung im Atom gestreut wird, zur Strahlungsamplitude, die von
einem einzelnen, punktfo¨rmigen Elektron gestreut wird, anzusehen. Die gesam-
te Elektronenverteilung innerhalb eines Festko¨rpers ist in der Ro¨ntgenbeugung
vergleichbar der einer Anordnung freier Atome. Demnach ist die Intensita¨t der
Ro¨ntgenreflexe sehr gut aus den Formfaktoren der freien Atome abzuleiten.
[14]
Im Falle amorpher Stoffe ist der Formfaktor die Fouriertransformierte der
Einzelpartikel. Der Strukturfaktor ergibt sich aus der Interpartikel-Inter-ferenz.
Es kommt aufgrund der Absta¨nde zwischen den Teilchen in Gro¨ßenordnung der
Teilchengro¨ße zur Interferenz. [15]
Die Reflexe eines amorphen Festko¨rper werden durch den Struktur- und den
Formfaktor gegeben, beziehungsweise durch deren Fouriertransformierte. Laut
Faltungssatz
F (P ⊗ S) = F (P )× F (S) (2.7)
multiplizieren sich aufgrund der Fouriertransformation Struktur- und Formfak-
tor im reziproken Raum, was an einem Beispiel in Abbildung 2.10 dargestellt
wird. Der Strukturfaktor fu¨r eine hexagonale Struktur ist eine Gaußverteilung
von Absta¨nden im Ortsraum, welche nach der Fouriertransformation eben-
falls eine Gaußverteilung, aber im reziproken Raum, ergibt. Das zylindrische
Aussehen geht in den Formfaktor ein, weshalb auch die Besselsche Funktion
1. Ordnung J1 zur Lo¨sung verwendet wird. Die Fouriertransformierte eines
Kreises mit Radius r ist ∝ J1(q, r)/(qr), die Streuintensita¨t proportional zum
Quadrat der Streufunktion und im Falle eines ∞ langen Zylinders
I ∝ 1
q
(
J1(q, r)
qr
)2
(2.8)
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Abbildung 2.10.: Die Multiplikation der Fouriertransformierten von Struktur-
und Formfaktor fu¨hrt zu den in der Streukurve sichtbaren
Reflexen.
Fu¨r den Formfaktor eines Zylinders la¨sst sich somit schreiben
P (q, r) ∝ 1
q
(
J1(q, r)
qr
)2
(2.9)
wobei in Abbildung 2.10 als Zylinderradius r = 4, 6 nm angenommen wird.
Somit erha¨lt man durch Multiplikation der beiden fouriertransformierten Fak-
toren eine Streukurve, welche die Reflexe in einem zylindrischen System wie-
dergibt und es ist zu erkennen, dass bereits bei einem etwas gro¨ßeren Radius
der Formfaktor so liegt, dass ein Reflex kleiner wird oder vo¨llig verschwindet,
wa¨hrend ein anderer noch deutlicher hervortritt.
2.2.3. Small Angle X-Ray Scattering
Auch amorphe Festko¨rper erzeugen ein Beugungsmuster mit Ro¨ntgenstrah-
lung, das von der Moleku¨lanordnung herru¨hrt. Da das Beugungsbild dem rezi-
proken Gitter entspricht, bestimmen kleine Absta¨nde zwischen den Streuzen-
tren das Streuverhalten bei großen Winkeln (Weitwinkelstreuung) und umge-
kehrt große Absta¨nde das Streuverhalten bei kleinen Winkeln (Kleinwinkel-
streuung). [16] Im allgemeinen wird der Winkelbereich 2θ < 5◦ als Kleinwin-
kelbereich bezeichnet. [17]
Ro¨ntgenkleinwinkelstreuung tritt dann auf, wenn in einem Objekt Bereiche
in einer Gro¨ßenordnung zwischen nm und µm vorliegen, die sich in ihrer mittle-
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ren Elektronendichte unterscheiden. [16] Experimentell beobachtet man nicht
die Amplitude A, sondern die Streuintensita¨t I(q, χ), die durch
I(q, χ) ∝ |A|2 ∝
∣∣∣∣ ∫ ρ(~r)ei~q·~rd~r∣∣∣∣2 (2.10)
gegeben ist. [18] Wie man erkennt, ist die Streuintensita¨t das Absolutquadrat
der Fouriertransformierten der Streudichte ρ(~r) bezu¨glich des Streuvektors,
was wieder auf den Zusammenhang der Objektgro¨ße und den Winkelbereich
hinweist. [11]
Betrachtet man nun ein Zweiphasensystem, das scharfe Abgrenzung zwi-
schen den Komponenten aufweist und dessen beide Phasen durch ihr Volumen
und ihre Elektronendichte charakterisiert sind, la¨sst sich die Streuintensita¨t
mit den jeweiligen Elektronendichten ρα und ρβ wie folgt schreiben:
I(~q) = (ρα − ρβ)2
∣∣∣∣ ∫
Vα
ei~q·~rd~r
∣∣∣∣2 (2.11)
Die Streuintensita¨t eines Materials, zusammengesetzt aus Partikeln unter-
schiedlichster Orientierung, welche unter anderem ein solides Netzwerk bilden,
kann auch als
I(q) = A · P (q) · S(q) (2.12)
beschrieben werden. Dabei bezeichnet der Parameter A das Gesamtvolumen
der Partikel, S(q) den Strukturfaktor, der die Dichte der Hauptartikel be-
schreibt, und P (q) den Formfaktor der Partikel. [3] Fu¨r kleine q ha¨ngt der
Formfaktor vom Tra¨gheitsradius Rg der Elektronendichte ab, welcher durch
die Guinier-Na¨herung fu¨r verdu¨nnte Systeme beschrieben wird:
I(q) = I(0)e−
(qRg)
2
3 fu¨r q → 0 (2.13)
Mit Hilfe der Gleichung 2.14 kann fu¨r verschiedene geometrische Figuren wie
z.B. Kugeln, Zylinder, Ellipsen etc., der Tra¨gheitsradius berechnet werden. [17]
R2g =
∫
r4ρ(r)dr∫
r2ρ(r)dr
(2.14)
Fu¨r spha¨rische Partikel erha¨lt man R2g = 3/5 · r2. Mittels dem sogenannten
Guinier-Plot, wobei ln I(q) gegen q2 aufgetragen wird, la¨sst sich Rg bestimmen.
[19]
Bei sehr kleinen q kann man aufgrund des Verhaltens der Streukurve Ru¨ck-
schlu¨sse auf die Partikelform ziehen. Bleibt die Intensita¨t konstant, beinhaltet
das Material spha¨rische Partikel. Bei asymmetrischen Partikeln folgt die Inten-
sita¨t abha¨ngig von ihrer Dimension einem Potenzgesetz, im Falle eindimensio-
naler, zylindrischer Partikel ist I ∝ q−1, bei zweidimensionalen Platten ∝ q−2.
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[5] Analytisch lassen sich fu¨r den Formfaktor der jeweiligen Morphologie die
folgenden Gleichungen aufstellen:
Spha¨rische Partikel:
P (q) =
(
3
sin qR− qR cos qR
(qR)3
)2
(2.15)
R ... Radius der spha¨rischen Partikel
Zylindrische Partikel:
P (q) =
4pi2a2
q
(
J1(qa)
qa
)2
(2.16)
a ... Radius der zylindrischen Partikel
Plattenfo¨rmige Partikel:
P (q) =
2pi
q2
H
(
sin(qH/2)
qH/2
)2
(2.17)
H ... Dicke einer Platte
Im Bereich von Streuvektoren q → ∞ kann das Verhalten durch das Po-
rod’sche Gesetz beschrieben werden.
I(q) =
P
q4
(2.18)
Es sagt aus, dass die Streukurve eines Zweiphasensystems fu¨r q →∞ immer
der Beziehung P/q4 folgt, die Streuintensita¨t fa¨llt demnach mit q4 ab, wobei
P die Porodkonstante ist. Das Porod-Gesetz ist nur fu¨r Zweiphasensysteme
mit scharfer Grenze zwischen den beiden Phasen gu¨ltig, aber nicht von der
Struktur abha¨ngig. [3]
Ebenso von der Struktur und Form unabha¨ngig la¨sst sich aus dem soge-
nannten Kratky-Plot, bei dem q gegen q2I(q) aufgetragen wird, die Invariante
Q bestimmen:
Q =
∫ ∞
0
q2I(q)dq (2.19)
Bei T handelt es sich um die Korrelationsla¨nge, welche mittels
T =
4Q
piP
(2.20)
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aus der Invariante Q bestimmt werden kann. Sie gibt z.B. die mittlere Dicke der
Mineralkristalle im Knochen an. [18] Die Invariante Q a¨ndert sich nur, wenn
sich die mittlere Elektronendichte a¨ndert. Somit erha¨lt man den Streukontrast,
abha¨ngig von der Elektronendichtedifferenz der beiden Komponenten. [17]
Kommt es in einem Zweiphasensystem nicht zu einer perfekten, scharfen
Abgrenzung zwischen den Komponenten, so ist dies in der Streukurve durch
einen 6= q−4 Abfall zu erkennen. Es ko¨nnen jedoch Ru¨ckschlu¨sse auf die fraktale
Dimension n der Probe gemacht werden. Die Streuintensita¨t fraktaler Objekte
folgt einem einfachen Potenzgesetz,
I(q) = I0q
−n (2.21)
wobei I0 und n Konstanten sind. Es ist zwischen einem Oberfla¨chen- und
Volumsfraktal zu unterscheiden. Bei einem Oberfla¨chenfraktal Ds handelt es
sich um einen kompakten Ko¨rper mit beliebig großer Oberfla¨che. Die fraktale
Dimension betra¨gt hierbei
n = 6−Ds (2.22)
Erha¨lt man 3 < n < 4, so ergibt sich fu¨r Ds ein Wert zwischen 2 < Ds < 3.
Ist nicht nur die Oberfla¨che sondern auch das ganze ausgefu¨llte Volumen eine
beliebige Anzahl von Lo¨chern mit beliebig rauer Oberfla¨che, spricht man von
einem Volums- Dp oder Massenfraktal Dm
n = Dm oder Dp (2.23)
und man bekommt 1 < n < 3, wenn 1 < Dm oder Dp < 3 ergeben. [21]
[17] Im Fall der Sol-Gel-Chemie existiert bei Materialien mit n < 4 eine un-
gleichma¨ßige Porenverteilung.
Aufgrund der statistischen Verteilung der Phasen, d.h. falls keine Vorzugs-
orientierung im Material vorherrscht, kommt es zu einem um den Prima¨rstrahl
rotationssymmetrischem Streubild, deutlich in Abbildung 2.11a zu erkennen.
Ein Streubild mit einer anisotropen Intensita¨tsverteilung, wie es in Abbil-
dung 2.11b zu sehen ist, ru¨hrt von einer orientierten Struktur her, welche sich
aufgrund von entweder anisometrischen Partikel mit Vorzugsorientierung oder
bevorzugten Orientierungen von isometrischen Teilchen zeigt.
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Abbildung 2.11.: Streubild mit a) isotroper und b) anisotroper Intensita¨tsver-
teilung am Beispiel EGMS.
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Der experimentelle Abschnitt besteht aus einem chemischen Teil, der Pro-
benherstellung und -pra¨paration, sowie aus dem physikalischen Teil, der Be-
schreibung der im Rahmen der Diplomarbeit entwickelten in–situ Scherap-
paratur, der Ro¨ntgenkleinwinkelanlage und des Aufbaus der Versuche, ihrer
Durchfu¨hrung und ihrer Auswertung.
3.1. Probenherstellung und -pra¨paration
Die Mischung des Precursors und der Lo¨sung erfolgt in einem abgestimmten
Mischverha¨ltnis, welches vom SiO2-Gehalt des Precursors abha¨ngt. Der SiO2-
Gehalt des EGMS wird mittels thermogravimetrischer Analyse1 berechnet. In
den meisten Fa¨llen schwankt der tatsa¨chliche Wert bei 20-22 %, da noch etwas
Alkohol oder Ethylenglycol enthalten ist. Im folgenden wird das Verha¨ltnis
SiO2:P123 auf 17:30 gehalten, womit sich mit jedem neuen Precursor und des-
sen SiO2-Gehalt auch ein neues Mischungsverha¨ltnis ergibt, um die Proben
mit gleichbleibender Zusammensetzung zu erhalten.
Die fu¨r die Versuche verwendete Lo¨sung besteht aus 30 wt% P123 und
70 wt% 1 M HCl, einer Lo¨sung aus Wasser mit einem Mol Salzsa¨ure, und weist
demnach einen sehr niedrigen ph-Wert auf. Letztendlich setzt sich die Probe
aus dem Mischverha¨ltnis der Komponenten EGMS:P123:HCl zusammen.
Zehn ex-situ Versuche werden mit dem Verha¨ltnis 82:30:70, die restlichen
zwei ex-situ Versuche und der in-situ Versuch mit einem neuen Precursor und
einem daher vera¨nderten Mischverha¨ltnis von 79,8:30:70, um, wie oben be-
schrieben, ein gleichbleibendes Siliziumoxid zu Precursor-Verha¨ltnis zu gewa¨hr-
leisten, durchgefu¨hrt.
Der Mischvorgang la¨uft nach dem folgenden Schema ab:
1. Schritt: Die gewu¨nschte EGMS-Menge von etwa 1,75 g ± 0,40 g wird
auf einer Digitalwaage abgewogen und anhand des Gewichts erfolgt die
Berechnung der no¨tigen Menge an Lo¨sung.
1Die TGA (thermogravimetrische Analyse) ist eine analytische Methode, um die Mas-
sena¨nderung einer Probe in Abha¨ngigkeit von Temperatur und Zeit zu bestimmen.
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2. Schritt: Die Lo¨sung, welche bei Raumtemperatur fest ist, verflu¨ssigt
sich bei niedrigen Temperaturen von ca. 4 ◦C aufgrund der gesteiger-
ten hydrophilen Eigenschaften bei niederen Temperaturen und wird im
flu¨ssigen Zustand abgefu¨llt und gewogen. Da bei der Vermengung von
Lo¨sung und Precursor eine thermochemische Reaktion stattfindet, wird
die Lo¨sung erst im erneut verfestigten Zustand mit dem Precursor ver-
mischt, um eine zu hohe Hitzeentwicklung zu vermeiden.
3. Schritt: Lo¨sung und EGMS werden unter Zugabe eines Magnetru¨hrstabes
mit Hilfe eines Magnetru¨hrers vermengt, wobei die Geschwindigkeit des
rotierenden Magneten nicht zu hoch eingestellt werden darf, um u¨ber-
flu¨ssige Schaumbildung zu verhindern. Der Zeitpunkt der Vermengung
von EGMS und Lo¨sung wird als t = 0 notiert und dient zur Bestimmung
der charakteristischen Zeitpunkte des Sol-Gels.
4. Schritt: Das Gemisch ist endgu¨ltig durchmengt, wenn keine Festantei-
le mehr sichtbar sind. Dies ist bei den meisten Proben nach ungefa¨hr
zwei Minuten der Fall. Der Großteil der Probe, durchschnittlich 2,2 ml,
kommt in die Schervorrichtung, wa¨hrend der Rest der Probe zur spa¨te-
ren Untersuchung in der Ro¨ntgenanlage in einen kleinen Probenbeha¨lter
abgefu¨llt und im Heizofen bei 40-50 ◦C gelagert wird. In der Apparatur
ist die no¨tige Temperatur durch die Erwa¨rmung des Schrittmotors gege-
ben. Einerseits werden somit die gescherte und nichtgescherte Probe mit
identischer Umgebungstemperatur behandelt, andererseits ist eine Tem-
peratur von 40-50 ◦C fu¨r den Sol-Gel-Prozess no¨tig, um eine optimale
Selbstanordnung der Copolymer-Moleku¨le im Gemisch zu erreichen. [3]
Wie bereits in Kapitel 2.1 erwa¨hnt, existieren fu¨r verschiedene Mischverha¨lt-
nisse auch verschiedene Gelierungszeitpunkte. In Tabelle 3.1 stehen die cha-
rakteristischen Zeitpunkte fu¨r das im folgenden verwendete Sol-Gel.
Tabelle 3.1.: Zeitablauf im Sol-Gel Prozess
Zeit [min] Reaktion Merkmal
60-70 Gelierung Viskosita¨t steigt
ca. 100 Bildung der Mikrostruktur Sol-Gel verfestigt sich
120-140 Bildung der Mesostruktur Sol-Gel wird weißlich tru¨b
Neben dem Gelierungszeitpunkt sind bei allen Sol-Gelen noch auf zwei wei-
tere Zeitpunkte zu achten, welche ebenfalls angegeben sind. Diese Zeitpunkte
gelten jedoch nur fu¨r Proben, welche sich wa¨hrend des voranschreitenden Sol-
Gel-Prozesses in einer Umgebung mit einer Temperatur von 40 ◦C befanden. Es
ist festzustellen, dass Proben, welche verspa¨tet geheizt werden, eine verzo¨gerte
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Gelierzeit aufweisen, was auch die anderen Zeitpunkte in entsprechender Weise
verschiebt, wobei die Zeitspanne zwischen den Zeitpunkten erhalten bleibt.
Das Heizen der Proben bei einer Temperatur von 40 ◦C wird auch nach dem
Versuch fu¨r weitere, durchschnittlich fu¨nf Stunden aufrechterhalten. Diesen
Vorgang nennt man Alterung, wobei es sich um einen fortwa¨hrenden Umbau
der Struktur handelt, die zunehmend langsamer vor sich geht.
3.2. Messapparatur
Das Gel wird in einer speziell fu¨r diese Versuche angefertigten Apparatur ge-
schert, um eine Orientierung der hexagonalen Partikel zu erreichen. Die gesam-
te Messapparatur besteht aus einer Hohlwelle, welche mit einem Schrittmotor
u¨ber den Computer gesteuert wird, und zwei konstruierten Aufsa¨tzen aus ei-
nem rotierenden und einem statischen Teil.
Parameter wie Laufzeit und Winkelgeschwindigkeit werden u¨ber den PC
eingegeben und kontrolliert. Als weiteren Parameter kann die Dicke der Probe
u¨ber die Montierung der zwei Aufsa¨tze variiert werden. In dieser Arbeit wird
die Dicke jedoch anna¨hernd gleich belassen.
Bei der Konstruktion der beiden Aufsa¨tze wird darauf geachtet, die gesamte
Messapparatur auch fu¨r in-situ Versuche verwenden zu ko¨nnen. Somit kann
das Verhalten des Gels bereits wa¨hrend der Bildung der Orientierung sowie
die Ausbildung der Struktur in der Ro¨ntgenkleinwinkelstreuanlage beobachtet
werden.
3.2.1. Aufbau
Hauptziel ist die Orientierung der Struktur mittels Scherung, weshalb ex-situ
Versuche zur Verfeinerung der Methode durchgefu¨hrt werden, um schließlich
einen erfolgreichen in-situ Versuch zu starten. Deshalb wird von Anfang an
bei der Konstruktion der Schervorrichtung ein Einsatz in der Ro¨ntgenanlage
beru¨cksichtigt.
Wie in Abbildung 3.1 zu sehen, befindet sich die Probe senkrecht zwischen
einer rotierenden und einer statischen Fla¨che. Die Lo¨cher fu¨r Ro¨ntgenstrahlen
werden mit einer PET-Folie der Firma Kalle Nalo abgedeckt, wobei die Folie
mit Klebstoff auf dem Aluminium fixiert wird. Der Ro¨ntgenstrahl kann in
unterschiedlichen Absta¨nden zur Rotationsachse durchgefa¨delt werden.
Die Messapparatur setzt sich zusammen aus der Hohlwelle, dem Hohlwel-
lenaufsatz und dem fixierten Motoraufsatz.
Der Hohlwellenzylinder DG130R-ASAC der Firma Oriental Motors, zu se-
hen in Abbildung 3.2, wird u¨ber eine Verbindung mit der Steuereinheit mit
220 V angetrieben. Die dazugeho¨rige Steuereinheit verbindet den Schrittmotor
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Abbildung 3.1.: Schematischer Messaufbau des in-situ Versuches. Das Gel wird
wa¨hrend der Scherung zwischen Stator und Rotor in der Ro¨nt-
genanlage untersucht.
außerdem mit dem Terminalprogramm des Computers und beno¨tigt fu¨r diese
Kommunikation eine eigene Spannungsversorgung von 24 V. Der Durchmes-
ser der Hohlwelle betra¨gt 62 mm, das Gesamtgewicht der Hohlwelle inklusive
Schrittmotor liegt bei 2,6 kg.
Der Hohlwellenaufsatz, auch als Rotor bezeichnet, wird mittels sechs Schrau-
ben an der Hohlwelle montiert (Abbildung 3.3, linkes Bild). Er besteht aus
Aluminium und wiegt 194 Gramm. Alle 28 kreisfo¨rmigen Lo¨cher weisen einen
Durchschnitt von 5 mm auf. Die innerste Reihe Lo¨cher besteht aus 4, die mitt-
lere aus 8 und die a¨ußerste Reihe aus 16 Lo¨cher. Somit wird bei der in-situ
Messung ungefa¨hr die Ha¨lfte der Zeit ein Signal gemessen. Schmierfett wird
vor jedem Versuch an der Rotorseitenfla¨che aufgetragen und vermindert die
Reibung zwischen der rotierenden und statischen Fla¨che. Dabei wird beson-
ders darauf geachtet, dass es nicht zu einer Vermischung von Schmierfett und
Probe kommt, was durch den Einsatz von O-Ringen und der Positionierung
der Probe mit etwa 10 mm Entfernung vom Schmierfett gewa¨hrleistet ist.
Der Motoraufsatz, als Stator bezeichnet, wird mit vier Schrauben am Hohl-
wellentra¨ger befestigt (Abbildung 3.3, rechtes Bild). Außerdem wird eine Mon-
tageplatte am Fuß des Stators montiert, womit die gesamte Konstruktion in
die Probenkammer der Ro¨ntgenanlage eingebaut werden kann. Wie der Rotor
besteht auch der Stator zu einem Großteil aus Aluminium und wiegt insge-
samt 1,64 kg. Ein 10 mm breiter Ring aus Bronze befindet sich im Kontakt
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Abbildung 3.2.: Der Hohlwellenzylinder setzt sich aus Hohlwelle und Schritt-
motor zusammen.
Abbildung 3.3.: Das linke Bild zeigt den auf der Hohlwelle zu montierenden
Rotor aus Aluminium. Der Stator im rechten Bild wird an
den Ecken des Hohlwellentra¨gers montiert. Der 10 mm breite
Bronzering des Stators mit 2 O-Ringen dient zur Verringerung
der Reibung und Abnutzung der Messapparatur.
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mit der Rotorseitenfla¨che, um die Reibung auf ein geringes Maß zu reduzie-
ren. Im Bronzeteil sind Nuten fu¨r zwei O-Ring mit ∅ = 2 mm eingebracht.
Die O-Ringe wirken einer Verkippung von Rotor und Stator entgegen, damit
es nicht zu einer zu großen Reibung zwischen den bewegenden Seitenfla¨chen
und somit einem Ausfall der gesamten Messapparatur durch Verschweißen des
Rotormaterials mit der Statorfla¨che kommt. Auch hindern sie das Gel dar-
an, in die Feinmotorik des Hohlwellenzylinders zu gelangen und diesen dabei
eventuell zu bescha¨digen. Eine weitere Vorsichtsmaßnahme gegen Verkippung
erfolgt durch das Einlegen von 1,16 mm dicken Gummischeiben zwischen Sta-
tor und Hohlwellentra¨ger. Da eine Kippung von Stator und Rotor gegenein-
ander bei vertikalem Betrieb der Messapparatur wahrscheinlicher ist, dienen
die Gummischeiben zur Entlastung eventuell auftretender Verkantungen. Bei
der Verteilung der Lo¨cher handelt es sich um die gleiche Anordnung wie be-
reits beim Rotor, um gute Deckung der beiden Fla¨chen zu gewa¨hrleisten. Ein
Loch von 2 mm Durchmesser am Rand der Statorebene dient zur Entfernung
u¨berschu¨ssiger Probenflu¨ssigkeit und wird nach Befu¨llung mit einem Klebe-
band vollsta¨ndig abgedichtet, um zu verhindern, dass durch die Scherbewegung
weitere Flu¨ssigkeit austritt.
Aufgrund der Funktionsweise eines Schrittmotors kommt es nach einer Ein-
satzzeit von ca. 30 min zu einer Wa¨rmeentwicklung, welche sich vom Schritt-
motor auf die gesamte Messapparatur u¨bertra¨gt. An der Außenseite des Stators
misst man mit einem Thermoelement eine Temperatur von ca. 45 ◦C, nachdem
sich die Wa¨rmeentwicklung nach einer weiteren halben Stunde stabilisiert hat.
Um das Gel in einer Umgebungstemperatur von 40-50 ◦C zu scheren, reicht
demnach die Eigentemperatur des Schrittmotors.
3.2.2. Programmierung
Befehle zur Ansteuerung des Motors oder Programme mit speziellen Anforde-
rungen werden u¨ber ein Terminalprogramm eingegeben. Einfache Befehle wie
Geschwindigkeit, Laufzeit oder Drehrichtung ko¨nnen direkt eingegeben wer-
den, fu¨r eine komplexere Aufgabenstellung bieten sich Programme an, welche
in der Steuerbox des Schrittmotors gespeichert und u¨ber den Computer auf-
gerufen werden.
Die Geschwindigkeit wird im Programm in willku¨rlichen Einheiten angege-
ben. Fu¨r die spa¨tere Berechnung der Winkel- bzw. Bahngeschwindigkeit wer-
den diese geeicht, eine Einstellung von 1000 entspricht einer Umdrehung in
18 sec, was eine Rotationsgeschwindigkeit von ω = 0, 35 Hz bzw. eine Bahnge-
schwindigkeit v in Abha¨ngigkeit vom Abstand r zur Rotationsachse v = ω/r
ergibt.
Bei der Drehzeit wird zwischen Dauerbetrieb und Positionsza¨hler unterschie-
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den. Mittels Positionsza¨hler wird die Zahl der Schritte angegeben, wodurch
bei bekannter Schrittzahl der Stator und Rotor deckungsgleich u¨bereinander-
gebracht werden. Sowohl bei den ex-situ als auch in-situ Versuchen wird jedoch
der Befehl zum Dauerbetrieb verwendet, sodass sich die Messapparatur unun-
terbrochen in Rotation befindet. Dabei wird zwischen negativer und positiver
Drehrichtung unterschieden. Alle Versuche fanden in negativer Drehrichtung
statt, was einer Drehung im Uhrzeigersinn entspricht.
Als Alternative zum Terminalprogramm wurde von Mag. Dr. Stephan Pu-
chegger eine Benutzeroberfla¨che mit Windows Visual Studio programmiert.
Dadurch kann das beno¨tigte Programm im Speicher der Steuerbox direkt vom
Messcomputer aus abgespielt werden, ebenso ko¨nnen Befehle wie der Dauer-
betrieb in beliebige Drehrichtung und ein Motorstopp auf die Steuerbox des
Schrittmotors u¨bertragen werden.
3.3. Ro¨ntgenkleinwinkelstreuanlage
Abbildung 3.4 zeigt die verwendete Ro¨ntgenkleinwinkelstreuanlage NANO-
STAR der Firma Bruker AXS.
Bei der Ro¨ntgenquelle handelt es sich um eine Kupfer-Drehanode, deren
einfallender Ro¨ntgenstrahl die charakteristische Ro¨ntgenstrahlung von Cu-Kα
mit einer Wellenla¨nge von λ = 0,1542 nm aufweist. Gekreuzte Go¨bel Spiegel
erzeugen einen parallelen, monochromatischen Ro¨ntgenstrahl hoher Intensita¨t.
Der Ro¨ntgenstrahl wird durch ein Kollimationssystem aus drei Lochblenden
gelenkt, wobei die erste Blende den Strahl verkleinert, die zweite mittels Niob-
Filter die Cu-Kβ Linie ausblendet und die dritte, etwas gro¨ßer als die voran-
gegangene Blende den Strahl von der Streuung der anderen Blenden reinigt.
Gespeist wird die Ro¨ntgenquelle durch einen Hochspannungsgenerator, welcher
mit maximal 50 kV Spannung und 108 mA betrieben werden kann, im Falle
der folgenden Versuche jedoch mit 40 kV und 50 mA beziehungsweise 80 mA
beim in-situ Versuch betrieben wird, was fu¨r die Zeitauflo¨sung ausreicht. Der
zweidimensionale, ortsauflo¨sende Detektor vom Typ VANTEC 2000 besitzt ei-
ne Auflo¨sung von 2048 × 2048 Pixel. Ein hochabsorbierender Beamstop ist auf
zwei ro¨ntgentransparenten Dra¨hten vorm Detektor montiert und blendet den
Prima¨rstrahl aus.
Die Distanz zwischen Probe und Detektor ist variabel und kann zwischen
6 und 107 cm liegen. Bei den folgenden Einstellungen betra¨gt diese 107 cm,
das entspricht einem q-Bereich von ca. 0,07 bis 3 nm−1, was die Detektion
kleinster Streuwinkel erlaubt. Eine Turbomolekularpumpe evakuiert sowohl
die Probenkammer als auch die Strecke bis zum Detektor, um den Hintergrund
durch Luftstreuung auf ein vernachla¨ssigbares Maß zu reduzieren.
Der Detektor u¨bermittelt die Daten an den Messcomputer, ebenso wird die
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Abbildung 3.4.: Die Ro¨ntgenkleinwinkelstreuanlage NANOSTAR. Links im
Bild befindet sich die Kupfer-Drehanode, dahinter der Hoch-
spannungsgenerator. Der Strahl la¨uft durch ein dreifaches
Blendensystem, wird an der Probe in der Probenkammer ge-
streut und in einstellbarer Entfernung mit einem 2D-Detektor
registriert (rechts im Bild).
Anlage u¨ber den Messcomputer gesteuert. Die Aufzeichnung der Streubilder
erfolgt mit dem Programm SAXS VANTEC. Wa¨hrend einer laufenden Mes-
sung kann bereits mit dem Programm SAXS OFF-LINE ausgewertet werden.
Die Verzerrung des Streubilds durch den Detektor wird mit einer spatial-
Korrektur beseitigt.
3.4. Durchfu¨hrung
Wie in Kapitel 3.1 in Schritt 4 bereits erwa¨hnt, werden ca. 2,3 ml ± 0,1 ml
der noch flu¨ssigen Probe in den Stator gefu¨llt. Da der Schrittmotor eine halbe
Stunde zur Erwa¨rmung auf Betriebstemperatur beno¨tigt, wird der Stator vor
dem Versuch im Heizofen vorgewa¨rmt, um die fu¨r die Probe no¨tige Temperatur
schneller zu gewa¨hrleisten. Der Hohlwellenzylinder wird inklusive Rotor am
Stator fixiert.
Die ex-situ Versuche unterscheiden sich vom in-situ Versuch in der Durch-
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fu¨hrung sowohl in der Lage der Messapparatur als auch im Aufbau der Ro¨nt-
genanlage und im Messablauf.
3.4.1. Durchfu¨hrung der ex-situ Versuche
Insgesamt werden zwo¨lf Versuche durchgefu¨hrt, wobei zu drei unterschiedlichen
Geschwindigkeiten jeweils vier verschiedene Laufzeiten untersucht werden.
Die Messapparatur dreht sich je nach Messreihe mit einer Winkelgeschwin-
digkeit ω von 0,175 Hz, 0,35 Hz oder 0,7 Hz. Dabei befindet sich die Messap-
paratur in der Horizontale, womit das Problem mit etwaiger zu hoher Reibung
umgangen wird. Um ein leichteres Auseinandernehmen zu erreichen, wird hier
auf die O-Ringe verzichtet, um zu vermeiden, dass bei der Zerlegung der Mess-
apparatur die Probe bescha¨digt wird. Die Proben mu¨ssen fu¨r die Messung in
der SAXS-Anlage intakt bleiben.
Nach der Herstellung der Proben werden diese ab dem Einschalten des
Schrittmotors fu¨r 60 min, 90 min, 120 min oder 150 min geschert. Diese Punkte
stimmen in etwa mit den charakteristischen Zeitpunkten der Proben u¨berein,
da zwischen dem Zeitpunkt der Mischung und dem Einfu¨llen in die Messap-
paratur im Durchschnitt zehn Minuten vergehen.
Nach dem Abschalten des Motors wird die Messapparatur vorsichtig ausein-
andergebaut, wobei besonders darauf zu achten ist, dass die Probe zwischen
der Rotor- und Statorfla¨che durch den Ausbau nicht verrutscht. Die Proben
verformen sich durch die Scherung zu einer 0,5-1 mm dicken Scheibe, deren
Fla¨che von Probe zu Probe stark variiert, meistens jedoch einen Kreis mit
25-40 mm Durchmesser bilden. Nach der Freilegung der Probe wird diese mit-
samt der Folie vom Stator oder auch vom Rotor gelo¨st, je nachdem, an welcher
Fla¨che sich ein Großteil des Gels befindet, wobei es sich in den meisten Fa¨llen
um die Statorfolie handelt. Das Gel wird in einem Probenbeha¨lter mit Klebe-
band verschlossen und zu der Vergleichsprobe in den Heizofen gelegt. An der
Vergleichsprobe selbst werden wa¨hrend dem Versuch die Zeitpunkte abgele-
sen und notiert, da diese an den rotierten Proben wa¨hrend der Scherung nur
schwer zu erkennen sind.
Die rotierten Proben verbleiben durchschnittlich acht Tage im verschlosse-
nen Probenbeha¨lter, bevor 3-5 kleine Stu¨cke mit einer Fla¨che von ca. 1 mm2 in
unterschiedlichen Absta¨nden zur Rotationsachse entnommen und auf Proben-
tra¨gern mittels Scotch-Tape befestigt werden. Auf einem Probenhalter werden
alle zu messenden Probentra¨ger angebracht, ebenso ein leerer Probentra¨ger,
lediglich mit Scotch-Tape umwickelt, fu¨r die Hintergrundsmessung und ein
weiterer Probentra¨ger mit Silberbehenat (AgBeh) zur Kalibrierung der Mes-
sung (siehe Kapitel 3.5.1). Der Probenhalter wird in die Probenkammer der
SAXS-Anlage eingebaut.
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Vor der Messung wird der Generator, welcher im Ruhebetrieb mit 20 kV
und 2 mA la¨uft, auf 40 kV und 50 mA hochgefahren. Danach wird in der
Probenkammer mit der Turbomolekularpumpe ein Vakuum von < 10−3 mbar
aufgebaut.
Mit Hilfe des Messprogramms SAXS-VANTEC werden die genauen Posi-
tionen jedes einzelnen Probentra¨gers bestimmt. Die Messung selbst erfolgt
automatisch, wobei neben den Positionen auch die Messzeit fu¨r jede Probe
angegeben wird. Die Za¨hlrate pro Messung ha¨ngt stark von der Beschaffenheit
der Probe ab und variiert demententsprechend zwischen 1-4 Mio. Counts. Der
Kalibrierungsstandard wird bei jedem ex-situ Versuch 100 sec gemessen, die
Proben und der leere Probentra¨ger jeweils 300 sec lang. Ausnahmen bilden die
Proben der Messreihen 90 min bei 0,175 Hz und 120 min bei 0,35 Hz, welche
mit jeweils 1500 sec gemessen wurden.
3.4.2. Durchfu¨hrung des in-situ Versuchs
Da der in-situ Versuch unter Luftzufuhr stattfinden muss, um die chemi-
schen Reaktionen des Sol-Gel-Prozesses zu ermo¨glichen, wird die SAXS-Anlage
vor der Messung umgebaut. Die Kollimationsstrecke und das Vakuumrohr
der Probenkammer-Detektor-Strecke werden mit einer ro¨ntgendurchsichtigen
PET-Folie abgeflunscht und jeweils an ein Pumpensystem angeschlossen und
evakuiert. Da die Anzeige fu¨r das Vakuum u¨ber die Probenkammer la¨uft, ist
der Druck in beiden Streckenteilen unbekannt, kann aber in der Kollimations-
strecke auf ca. 10−3 mbar durch den Einsatz einer Drehschieberpumpe und auf
< 10−5 mbar durch ein System aus Drehschieber- und Turbomolekularpumpe
in der Probenkammer-Detektor-Strecke gescha¨tzt werden.
Der in-situ Versuch la¨uft mit einer Geschwindigkeit von 0,35 Hz ab. Nach
der Befu¨llung und dem Fixieren des Stators wird die Messapparatur bereits
bei laufendem Motor aufrecht in der Probenkammer befestigt. Ein O-Ring in
einem Abstand von ca. 10 mm von der Statorebene ha¨lt das Gel zwischen
Rotor und Stator und stabilisiert die reibenden Seitenfla¨chen.
Der Generator wird hier mit 40 kV und 80 mA betrieben, um den Intensita¨ts-
verlust durch die rotierende Bewegung der Lo¨cher zu kompensieren, da nur die
Ha¨lfte der Messzeit ein Signal vorhanden ist. Die eingebaute Messapparatur
in der Probenkammer wird mit einer geringeren Leistung des Ro¨ntgenstrahls
abgetastet, um eine Lochposition zur Messung der Probe zu ermitteln. Die Po-
sition wird u¨ber den gesamten Messzeitraum nicht vera¨ndert, womit von einer
Stelle auf der Probe 48 Streubilder mit jeweils 300 sec Laufzeit aufgezeichnet
werden. Gestartet wird der in-situ Versuch 40 min nach der Mischung, wenn
durch den Motor eine Umgebungstemperatur von ca. 40 ◦C vorherrscht, womit
sich die charakteristischen Zeitpunkte um 40 min verschieben. Insgesamt la¨uft
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der in-situ Versuch u¨ber einen Zeitraum von 5 Stunden, mit einer fu¨nfminu¨ti-
gen Unterbrechung nach dem 28. Streubild, um eine neue Messreihe zu starten,
und einer 15minu¨tigen Pause nach dem 45. Frame, um drei letzte Messungen
zum Abschluss durchzufu¨hren. Die Za¨hlrate pro Messung betra¨gt anfangs ca.
109.000 Counts und steigt im Laufe der Messung aufgrund der sta¨rkeren Streu-
ung durch die mittlerweile ausgebildete Struktur in der Probe auf ca. 150.000
Counts.
Die Messung der PET-Folie fu¨r den Hintergrund erfolgt mit laufender Ap-
paratur an der gleichen Position, jedoch ohne Probe und ebenfalls mit einer
Laufzeit von 300 sec.
Der Kalibrierungsstandard AgBeh wird zwischen Stator und Rotor im ab-
geschalteten Zustand angebracht, um die gleiche Probe-Detektor-Distanz zu
gewa¨hrleisten und fu¨r 100 sec gemessen.
3.5. Theorie der Auswertung
Nach der Messung werden die gewonnenen Daten mittels dem Kalibrierungs-
standard Silberbehenat (AgBeh) korrigiert, um die genaue Probe-Detektor-
Distanz und die Position des Strahlzentrums zu ermitteln und anschließend
im Programm SAXS OFF-LINE nach zwei Parametern integriert. Die daraus
folgenden Daten werden im Programm SIGMAPLOT hintergrundskorrigiert.
Danach werden Berechnungen u¨ber Struktur und Orientierung in den Proben
durchgefu¨hrt, wobei fu¨r die Orientierung das Programm MATHEMATICA hin-
zugezogen wird.
3.5.1. Kalibrierung
Das Streubild des Kalibrierungsstandards AgBeh in Abbildung 3.5 besteht
aus konzentrischen Ringen, welche durch die Streuung der Ro¨ntgenstrahlen an
periodischen Objekten zustande kommen. Aus der bekannten Gitterkonstante
fu¨r AgBeh
a = 5,838 nm
wird der tatsa¨chliche Abstand Probe-Detektor und die genaue Position des
Prima¨rstrahls ermittelt, um danach eine korrekte Integration der Daten durch-
zufu¨hren.
Die Kalibrierung erfolgt im Programm SAXS OFF-LINE u¨ber den Menu¨-
befehl Process-Calibrate. Wie in Kapitel 3.3 bereits erwa¨hnt, liegen 107 cm zwi-
schen Probenhalter und Detektor, jedoch variiert diese Entfernung aufgrund
der Probeninstallation in der Kammer mit ungefa¨hr ± 1 cm, was nun mit
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Abbildung 3.5.: Die Kalibrierung der Distanz zwischen Probe und Detektor
und der Lage des Prima¨rstrahls erfolgt mit Hilfe des Streubilds
von Silberbehenat.
der Kalibrierung nachgebessert wird. Ebenso wird die Lage des Prima¨rstrahls
gepru¨ft und notfalls korrigiert.
3.5.2. Datenreduktion
Die Verwendung von 2D-Detektoren erfordert zur besseren und versta¨ndliche-
ren Darstellung eine Datenreduktion der Streubilder von 2D auf 1D. Um die
gewu¨nschten Informationen, eindimensionale Streukurven, aus den Streubil-
dern zu erhalten, integriert man diese mit Hilfe des Programms SAXS OFF-
LINE. Die Position eines jeden Pixels auf dem Detektor ist in den Polarko-
ordinaten q und χ angegeben, weshalb die Intensita¨t pro Pixel als I(q, χ) be-
zeichnet wird. q beschreibt den reziproken Abstandsvektor vom Mittelpunkt
radial nach außen, χ den Winkel zu einer willku¨rlich gelegten Achse auf der
Detektorfla¨che.
Die relevanten und ausgefu¨hrten Integrationswege lassen sich wie folgt zu-
sammenfassen:
• Radial von innen gemittelte Streukurve I(q) zur Gewinnung von Para-
metern wie Porengro¨ße, Dicke und a¨hnlichem.
I(q) =
∫ 2pi
0
I(q, χ)dχ (3.1)
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Abbildung 3.6.: Datenreduktion der 2D Streubilder von I(q, χ) auf I(q) (linkes
Bild) und I(χ) (rechtes Bild).
• Radial gemittelte Streukurve I(χ) zur Bestimmung der Orientierung.
I(χ) =
∫ qmax
qmin
I(q, χ)dq (3.2)
Abbildung 3.6 zeigt die Integrationswege und daraus resultierenden Streu-
kurven, wie sie im Programm SAXS OFF-LINE ausgegeben werden. Wie im
linken Bild zu sehen, werden die Werte fu¨r die x-Achse in 2θ ausgegeben, wo-
bei sich q aus der Gleichung 2.4 errechnen la¨sst. Der Integrationsweg nach
I(q) erfolgt zwischen 0 < 2θ < 3 u¨ber die gesamte Kreisfla¨che von 360◦, beim
Integrationsweg nach I(χ) variieren die Intervalle von qmin = 0, 4 − 0, 6 und
qmax = 0, 9− 1, 1 u¨ber 360◦ aufgrund der unterschiedlichen Position des Peaks
bei verschiedenen Proben, es wird jedoch auf ein Intervall von 0,5 zwischen
qmin und qmax geachtet.
Auch die Daten des leeren Probenhalters werden kalibriert und nach beiden
Wegen integriert.
3.5.3. Hintergrundskorrektur
Bevor die Streukurven ausgewertet werden, muss eine Hintergrundskorrektur
vorgenommen werden. Alle erforderlichen Daten werden ins Programm SIG-
MAPLOT importiert.
Hintergrundstreuung wird vom Beamstop, von der Luftstreuung wie auch
von der Blendenstreuung und weiteren Faktoren verursacht. Dieser Hinter-
grund muss von den Probenstreukurven abgezogen werden. Handelt es sich
um stark streuende Proben mit einer Transmission nahe 1, so reicht es, die
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Streuung vom leeren Probenhalter Ibgr zu messen und die erhaltene Streuin-
tensita¨t von der Streuintensita¨t der Probe Is abzuziehen, womit man auf die
korrigierte und bereinigte Streuintensita¨t Isc der Probe
Isc = Is − Ibgr (3.3)
kommt. Diese Hintergrundskorrektur beru¨cksichtigt sowohl Luftstreuung als
auch den durch das Blendensystem verursachten Hintergrund.
Bei Proben mit unbekannter Transmission, muss auch die Transmission Ts
der Proben gemessen werden. Das wird mittels Positionierung eines starken
Streuers im Strahlgang hinter der Probe, in den meisten Fa¨llen Glassy Carbon,
erreicht. Man misst die Streuintensita¨t des starken Streuers mit (Igc+s) und
ohne Probe (Igc) im Strahlengang und kann mit
Ts =
Igc+s
Igc
(3.4)
die Transmission der Probe abscha¨tzen. Gleichung 3.3 wird um die Transmis-
sion Ts erweitert und man erha¨lt:
Isc = Is − IbgrT (3.5)
Beru¨cksichtigt man, dass auch das Glassy Carbon eine Absorption aufweist
(diese muss gemessen werden), so erweitert sich die Formel 3.4 mit dem Term
fu¨r die Transmission des Glassy Carbon Tgc zu
Ts =
Igc+s − TgcIs
Igc − TgcIbgr (3.6)
Die Transmission eines Materials ist von seiner chemischen Zusammenset-
zung und der Dicke abha¨ngig.
3.5.4. Datenauswertung
Die Datenevaluation erfolgt im SIGMAPLOT. In diesem Programm werden
sowohl die I(q)- als auch die I(χ)-Streukurven mit Gaußfunktionen (Glei-
chung 3.7) gefittet und ausgewertet.
f(x) = y0 + ae
− 1
2(
x−x0
b )
2
(3.7)
Der Hintergrund wird durch y0 in Gleichung 3.7 angegeben und ist in Abbil-
dung 3.7 eingezeichnet. Die eigentliche Gaußfunktion setzt sich aus der Ampli-
tude a, der Position des Maximums x0 und der Standardabweichung b zusam-
men. Die Standardabweichung gilt als Maß fu¨r die Halbwertsbreite und wird
wie folgt in sie umgerechnet:
HWHM = b
√
2 ln 2 (3.8)
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Abbildung 3.7.: Die Gaußfunktion liefert die Parameter fu¨r die Amplitude a,
die Position des Maximums x0 und die Standardabweichung
b. Aus der Standardabweichung la¨sst sich die Halbwertsbreite
HWHM herleiten.
Bei der Halbwertsbreite einer Gaußfunktion handelt es sich um die Breite der
Funktion in halber Ho¨he des Maximums, wie in Abbildung 3.7 erkennbar ist.
Abbildung 3.8.: In der I(q)-Streukurve ist besonders d10 von Bedeutung. Mit
einer Gaußfunktion ko¨nnen Position und Halbwertsbreite des
Peaks bestimmt werden.
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Die Daten aus der I(q)-Integration werden doppellogarithmisch gegeneinan-
der aufgetragen, wie in Abbildung 3.8 zu sehen ist. Der q−4 Abfall ist somit
deutlich zu erkennen, ebenso wie die Zahl der erkennbaren Reflexe. Der sta¨rks-
te Reflex stammt vom Ebenenabstand debene und entspricht dem Reflex von
d10. Errechnet wird d10 durch die Gleichung 2.5, wobei als |~q| die Position qmax
des Peaks genommen wird.
debene =
2pi
qmax
(3.9)
Abbildung 3.9.: Skizze eines zweidimensionalen, hexagonalen Gitters. Der d10
Reflex gibt den Ebenenabstand debene an. Der Abstand zwi-
schen den Zylindern dzyl ha¨ngt nicht nur vom Radius R der
Zylinder sondern auch vom Schichtmaterial F (hellblau) da-
zwischen ab.
Abbildung 3.9 skizziert ein zweidimensionales, hexagonales Gitter, wie es
in den Proben vorherrschend ist. Der Abstand zwischen den na¨chstliegenden,
zylindrischen Poren ergibt sich aus den Radien 2R und betra¨gt etwa 10-12 nm
und dem Schichtmaterial F zwischen den zylindrischen Poren, welches sich
aus dem Silica zusammensetzt und bei 4-5 nm liegt. Auf den genauen Aufbau
dieses Materials wird in Kapitel 2.1.3 eingegangen. Es ergibt sich somit fu¨r
den Zylinderabstand dzyl = 2R + F , wobei fu¨r den Zusammenhang zwischen
Zylinder- und Ebenenabstand gilt:
dzyl =
2√
3
debene (3.10)
In Abbildung 3.10 sieht man an einem Beispiel einer Streukurve die noch
zu beobachtbaren Reflexe, welche im Bereich hin zu gro¨ßeren Streuvektoren
zusehends verschwinden. Dennoch ko¨nnen die ersten Reflexe ausgewertet und
mit Hilfe des Ebenenabstands dhkl fu¨r hexagonale Systeme errechnet werden.
dhkl =
a√
4
3
(h2 + k2 + hk) + l2 a
2
c2
2D:c→∞
=
a√
4
3
(h2 + k2 + hk)
(3.11)
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Abbildung 3.10.: Beobachtbare Reflexe der amorphen Struktur am Beispiel ei-
nes Materials mit hexagonal angeordneten zylindrischen Po-
ren.
Mit Hilfe der Gaußfunktion aus Gleichung 3.7 werden zwei Werte der I(q)-
Streukurven (Abbildung 3.8) untersucht:
• Position von qmax
Sie entspricht x0 in Gleichung 3.7 und gibt den Ebenenabstand d10 des
hexagonalen Systems.
• Halbwertsbreite ∆q10 von qmax
Die Halbwertsbreite ∆q10 wird aus der Standardabweichung b bestimmt
und la¨sst sich aus der u¨ber den Peak gelegten Gaußverteilung errechnen.
Sie gibt Auskunft u¨ber die Struktur.
Bei der Auswertung der I(χ)-Streukurven werden fu¨r die Berechnung der
Gesamtfla¨che zwei Gaußfunktionen u¨ber die Kurve gefittet, wobei die Fla¨che
mit dem Programm MATHEMATICA ermittelt wird.
f(x) = y0 + a1e
− 1
2
(
x−x01
b1
)2
+ a2e
− 1
2
(
x−x02
b2
)2
(3.12)
Im folgenden wird der Begriff Orientierung so interpretiert, dass damit die
Orientierung der hexagonal angeordneten Ro¨hren, die die Bragg-Bedingung
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Abbildung 3.11.: Die um 180◦ zueinander versetzten Peaks geben Auskunft
u¨ber die Orientierung und den Anteil der orientierten Pha-
se. Das Ausmaß der Orientierung und ihr Anteil werden aus
der Halbwertsbreite und der Fla¨che mit einem Fit mit zwei
Gaußfunktionen errechnet.
aus Gleichung 2.2 erfu¨llen, gemeint ist und wird durch
ρ =
A1
(A1 + A0)
(3.13)
errechnet. A0 steht fu¨r den Streuhintergrund und spiegelt den isotropen Anteil
der Streuung wider. Erha¨lt man fu¨r den Orientierungskoeffizienten ρ = 0, liegt
keine Orientierung sondern nur isotrope Streuung vor. Bei ρ = 1 handelt es
sich um eine perfekte, parallele Ausrichtung der orientierbaren Struktur. [16]
Somit ko¨nnen zwei Werte aus den I(χ)-Streukurven bestimmt werden:
• Fla¨chenverha¨ltnis
Das Verha¨ltnis von orientierter Fla¨che und Hintergrund gibt den Orien-
tierungskoeffizienten. Es wird der Anteil der orientierten Fla¨che an der
Gesamtfla¨che errechnet.
• Halbwertsbreite der Orientierungsmaxima
Die Halbwertsbreite, gemittelt aus den beiden u¨ber die Peaks gefitte-
ten Halbwertsbreiten der Gaußverteilungen, ergibt den Orientierungs-
grad und gibt Auskunft u¨ber die Verteilung der orientierten Zylinder.
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Bei Proben mit nur geringer Orientierung ist eine starke Streuung der Mess-
werte um die mittlere Intensita¨t der Streukurve zu sehen. Um die Werte der
Parameter fu¨r den Gauß-Fit genauer zu bestimmen und somit dem Programm
SIGMAPLOT, welches beim Fitten solcher Kurven Schwierigkeiten beim Fin-
den der Maxima aufweist, einen exakten Fit der Kurve vorzugeben, wird die
Kurve gegla¨ttet:
y =
1
3
N−1∑
i=2
(
f(xi−1) + f(xi) + f(xi+1)
)
(3.14)
Abbildung 3.12.: Gla¨ttung einer Streukurve mit starker Streuung der Mess-
werte.
Ein Beispiel fu¨r eine Streukurve und die dazugeho¨rige, gegla¨ttete Kurve ist
in Abbildung 3.12 zu sehen. Nach der Bestimmung der genauen Parameter
wird an der urspru¨nglichen Streukurve mit der Gaußfunktion gefittet.
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Dieser Abschnitt teilt sich in zwei große Kapitel: die Ergebnisse aus den ex-situ
Versuchen in Kapitel 4.1 und dem in-situ Versuch in Kapitel 4.2. Beide Me-
thoden geben Aufschlu¨sse u¨ber den Einfluss der Scherung und die erreichbare
Orientierung.
4.1. Ergebnisse aus den ex-situ Versuchen
Zur besseren U¨bersicht und dem Vergleich der Proben untereinander werden
jeweils die Mittelwerte x¯ (Gleichung 4.1) und der dazugeho¨rige Standardfehler
(∆x¯)2 (Gleichung 4.2), dem mittleren Fehler des Mittelwertes, aus der Zahl
der Proben N gebildet.
x¯ =
1
N
N∑
i=1
xi (4.1)
(∆x¯)2 =
1
N − 1
1
N
N∑
i=1
(xi − x¯)2 (4.2)
Somit ko¨nnen Aussagen u¨ber das Verhalten der Proben unter dem Einfluss
der Scherbewegung gemacht werden. Weiterhin wird dadurch ein direkter Ver-
gleich der Proben mit unterschiedlichen Voraussetzungen mo¨glich, indem die
Werte der Vergleichsproben den jeweiligen dazugeho¨rigen rotierten Proben in
den Unterkapiteln 4.1.2 bis 4.1.5 gegenu¨ber gestellt werden. In den Grafiken
dieser Unterkapitel werden die I(q)-Streukurven zur besseren Darstellung der
Ordinate entlang verschoben. Die weiteren Unterkapitel dieses Abschnitts ent-
halten die zusammengefassten Ergebnisse aus den ex-situ Versuchen und geben
einen U¨berblick u¨ber die gewonnenen Informationen.
4.1.1. Auswertung der nicht rotierten Proben
Ungefa¨hr 0,5-1,5 ml Probenflu¨ssigkeit werden als Vergleichsprobe wa¨hrend des
laufenden Scherversuchs in kleinen Probenbeha¨ltern gefu¨llt und bei ca. 40-
45 ◦C geheizt. Somit bekommt man zu den 3-5 Proben eines jeden Durchgangs
die jeweilige, nicht gescherte Vergleichsprobe, anhand welcher die Werte zu
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Ebenenabstand, Strukturausbildung und auch Orientierung zur Gegenu¨ber-
stellung verwendet werden. Alle Werte sind in der Tabelle 4.1 zu finden.
Tabelle 4.1.: Zusammenfassung der charakteristischen Daten aller nicht rotier-
ten Proben
Probe qmax ∆q10 d10 ρ
[nm−1] [nm−1] [nm] [%]
E0605n 0,4927 0,0332 12,753 3,1
E0610n 0,5215 0,0403 12,048 1,6
E0620n 0,4937 0,0330 12,272 2,3
E0905n 0,5200 0,0431 12,083 3,7
E0910n 0,5252 0,0351 11,963 1,7
E0920n 0,5219 0,0371 12,039 7,5
E1205n 0,5259 0,0366 11,947 3,2
E1210n 0,5332 0,0357 11,784 2,3
E1220n 0,5288 0,0361 11,882 1,0
E1505n 0,4857 0,0341 12,936 12,7
E1510n 0,4871 0,0334 12,899 6,7
E1520n 0,5268 0,0337 11,927 4,2
Der Ebenenabstand d10 wird mittels Gleichung 3.9 aus den Werten fu¨r qmax
bestimmt. Fu¨r den Ebenenabstand wird als Mittelwert mit einem Fehler von
nur 1 %
d10 = 12,25 nm ± 0,12 nm
errechnet. A¨hnlich verha¨lt es sich bei der Halbwertsbreite von d10 mit
∆q10 = 0,0353 nm
−1 ± 0,0009 nm−1,
was einem Fehler von 2,5 % entspricht. Dieser Wert wird fu¨r alle gescherten
Proben als Maßstab fu¨r eine gute Strukturausbildung herangezogen. Beide
Mittelwerte eignen sich somit als Vergleich fu¨r gescherte Proben, um Aussagen
u¨ber deren Verhalten durchzufu¨hren. Sowohl d10 als auch ∆q10 liegen trotz
leichten Unterschieden in den Daten in Tabelle 4.1 relativ nahe beieinander.
Diese Unterschiede entstehen durch leichte Schwankungen der Faktoren
• Mengenangaben
• Zeitdauer der Mischung
• und Heizung.
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Bei der Mengenangabe wird auf ein hundertstel Gramm genau gewogen, je-
doch ko¨nnen Abweichungen im einstelligen mg-Bereich zu geringen Vera¨nde-
rungen in der Probenstruktur fu¨hren und somit leichte Auswirkungen auf den
Ebenenabstand und die Strukturbildung haben. Durch die Anwendung eines
Magnetru¨hrers werden die Proben geringfu¨gig verschieden lang und schnell
gemischt, was ebenfalls einen, wenn auch geringen Einfluss auf das Resultat
ausu¨ben kann. Die Heizung unterliegt nur kleinen Temperaturschwankungen,
was kaum eine Auswirkung auf die Entwicklung der Proben hat, jedoch kann
die Dauer der Temperatureinwirkung die Strukturentwicklung etwas beeinflus-
sen. Die Vera¨nderungen durch diese drei Faktoren liegen jedoch anhand der
geringen Fehler im akzeptablen Bereich und hindern nicht den Vergleich der
gewonnenen Daten untereinander.
Auch nicht gescherte Proben weisen von sich aus eine geringe Orientierung
auf, wobei der Wert hierbei um ρ = 3,6 % ± 0,9 % schwankt. Einzig die
Probe E1505n zeigt mit einer Orientierung von 12,7 % einen ungewo¨hnlich ho-
hen Wert. Ein spezifischer Grund fu¨r diese ungewo¨hnliche Orientierung dieser
Probe konnte nicht gefunden werden.
4.1.2. Proben mit einer Drehzeit von 60 min
Die Proben mit einer Laufzeit von 60 min werden in diesem Kapitel verglichen
und sind in Tabelle 4.2 zusammengefasst. Der Wert fu¨r die ho¨chste Orientie-
rung der drei Messreihen, jeweils geschert mit einer Winkelgeschwindigkeit von
0,175 Hz, 0,35 Hz und 0,7 Hz, ist bei der Probe E0605g14 zu finden, welche mit
der niedrigsten Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,175 Hz geschert wurde. Die
Orientierungsgrade sa¨mtlicher Proben weisen Werte um durchschnittlich 35-
40◦ auf, weshalb Aussagen u¨ber die Verteilung der orientierten Zylinder noch
nicht explizit mo¨glich sind. Fu¨r die rotierten Proben werden im Vergleich zu
den nicht rotierten in Tabelle 4.1 durchwegs ho¨here Ebenenabsta¨nde d10 und
breitere ∆q10 errechnet. Das Ku¨rzel a oder i am Ende des Probennamens steht
fu¨r den Ort der Entnahme des Probenstu¨cks, ob außen am Stator oder innen
am Rotor.
In Abbildung 4.1 werden die drei Proben, welche mit einer Winkelgeschwin-
digkeit von ω = 0,175 Hz rotierten wurden, mit ihrer Vergleichsprobe (schwarze
Kurve) aufgetragen. Der d20 Reflex tritt außer bei der nicht gedrehten Probe
noch bei der Probe E0605g02 (rote Kurve) auf, welche in 2 mm Entfernung
zur Rotationsachse lag, ebenso ist der d21 Reflex noch sichtbar. Die Probe
E0605g14 (gelb) mit 14 mm Abstand zeigt einen bereits breiteren d20 Reflex,
wa¨hrend der Reflex bei der Probe E0605g11 (gru¨n) mit 11 mm Abstand nur
mehr angedeutet ist. Die unterschiedlich starken Reflexe ru¨hren von den un-
terschiedlichen Ebenenabsta¨nden d10 der einzelnen Proben her. Dieser betra¨gt
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Abbildung 4.1.: I(q)-Streukurven der Messreihe E0605 mit einer Laufzeit von
60 min bei einer Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,175 Hz.
Abbildung 4.2.: I(χ)-Streukurven der Messreihe E0605 mit einer Laufzeit von
60 min bei einer Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,175 Hz.
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Tabelle 4.2.: Zusammenfassung der Proben mit einer Drehzeit von 60 min
Probe qmax ∆q10 d10 ρ Orientierungsgrad
[nm−1] [nm−1] [nm] [%] [◦]
E0605g02 0,4797 0,0393 13,098 8,5 36,1
E0605g11 0,4828 0,0526 13,014 17,5 36,3
E0605g14 0,4648 0,0511 13,518 20,0 52,0
E0610g08a 0,4557 0,0489 13,788 17,7 35,4
E0610g25a 0,4510 0,0489 13,931 12,2 21,5
E0610g00i 0,4785 0,1055 13,131 11,5 47,4
E0610g16i 0,4330 0,0547 14,511 4,8 36,4
E0610g23i 0,4715 0,0814 13,326 9,5 39,4
E0620g11a 0,5163 0,0465 12,170 7,0 42,3
E0620g20a 0,4711 0,0484 13,337 8,9 49,5
E0620g00i 0,4418 0,0477 14,222 17,4 40,5
E0620g05i 0,4739 0,0458 13,258 4,7 –
E0620g20i 0,5057 0,0431 12,425 8,9 34,3
im Mittel
d10 = 13,21 nm ± 0,16 nm,
was einem Standardfehler von 1,2 % entspricht. Im Vergleich zu dem Wert der
nicht rotierten Probe von d10 = 12,75 nm ergibt dies fu¨r die rotierten Proben
einen um 0,5 nm gro¨ßeren Ebenenabstand. Auch bei den Werten fu¨r ∆q10 zeigt
sich fu¨r die rotierten Proben ein Wert von
∆q10 = 0,0477 nm
−1 ± 0,0042 nm−1
im Vergleich zu der nicht rotierten mit 0,0332 nm−1. Sowohl der hohe mittlere
Ebenenabstand d10 als auch ∆q10 geben einen Hinweis auf die Auswirkungen
der Scherbewegung auf die Proben.
Die I(χ)-Streukurven der gescherten Proben der Messreihe E0605 werden in
Abbildung 4.2 dargestellt und die Ergebnisse aus den Berechnungen in Tabel-
le 4.2 eingetragen. Insgesamt ergibt sich fu¨r den Mittelwert ihrer Orientierun-
gen
ρ = 15,3 % ± 3,5 %
und des Orientierungsgrades
41,5◦ ± 5,3◦.
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Demnach liegt eine klar messbare Orientierung der Zylinder mit einem breiten
Orientierungsgrad vor. Der Standardfehler der mittleren Orientierung wird
mit 22,9 % bestimmt, was auf die teils großen Unterschiede der Orientierung
zwischen den Positionen in der Probe hinweist.
Deutlich sind in Abbildung 4.3 die sehr viel gro¨ßeren Ebenenabsta¨nde der
rotierten Probe im Vergleich zur nicht rotierten anhand der Position der qmax
zu erkennen, welche auch zu unterschiedlich stark ausgepra¨gten Reflexen fu¨hrt.
Die Winkelgeschwindigkeit betra¨gt hier ω = 0,35 Hz. Der d20 Reflex, welcher in
der nicht gescherten Probe etwas breiter bei q ≈ 1 nm−1 zu erkennen ist, tritt
noch genauer bei den Proben E0610g08a (rot) mit 8 mm Abstand wa¨hrend
des Versuchs zur Rotationsachse und E0610g25a (gru¨n) mit 25 mm Abstand
hervor. Die restlichen Proben zeigen kaum bis keinen Reflex in diesem Bereich.
Fu¨r den Mittelwert der Ebenenabsta¨nde ergibt sich
d10 = 13,74 nm ± 0,24 nm,
welcher um mehr als 1,7 nm ho¨her liegt als der Wert 12,05 nm der Vergleichs-
probe. Ebenso ist ∆q10 mit einem Mittelwert von
∆q10 = 0,0679 nm
−1 ± 0,0112 nm−1
breiter als der Wert 0,0403 nm−1 der Vergleichsprobe. Weiterhin ist in Abbil-
dung 4.3 ein deutlicher 6= q−4 Abfall zu sehen, der auf eine nicht vollsta¨ndige
Phasenseparation bzw. Dichtefluktuationen oder Dichteverteilungen aufgrund
eines Oberfla¨chen- oder Volumsfraktals hinweist. Dies tritt besonders bei den
Proben E0610g08a (rot) und E0610g25a (gru¨n) auf. All diese Entwicklungen
sind demnach auf die Krafteinwirkung durch die Scherbewegung zu erkla¨ren.
Die Orientierungen der Messreihe E0610, dargestellt in Abbildung 4.4, va-
riieren zwischen kaum vorhanden bei ρ = 4,8 % und 17,7 %. Der Mittelwert
betra¨gt
ρ = 11,1 % ± 2,1 %
und ist somit niedriger als der Wert der Messreihe E0605 mit einer Winkelge-
schwindigkeit von ω = 0,175 Hz. Trotz der unterschiedlichen Orientierungen
errechnet sich ein niedrigerer Fehler von 18,9 % fu¨r diese Messreihe gegenu¨ber
der vorangegangenen Messreihe E0605. Die Probe E0610g25a mit einem Ab-
stand von 25 mm zur Rotationsachse (rot in Abbildung 4.4) weist als einzige
einen ungewo¨hnlich schmalen Orientierungsgrad von 21,5◦ auf und liegt damit
betra¨chtlich unter dem Mittel von
36,1◦ ± 4,2◦.
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Abbildung 4.3.: I(q)-Streukurven der Messreihe E0610 mit einer Laufzeit von
60 min bei einer Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,35 Hz.
Abbildung 4.4.: I(χ)-Streukurven der Messreihe E0610 mit einer Laufzeit von
60 min bei einer Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,35 Hz.
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Es stellt sich die Frage, ob und in wie fern der schmale Orientierungsgrad dieser
Probe mit der Position zur Rotationsachse zu tun hat.
Die Messreihe E0620 in Abbildung 4.5 wurde mit einer Winkelgeschwin-
digkeit von ω = 0,7 Hz durchgefu¨hrt. Alle I(q)-Streukurven weisen bei etwa
q ≈ 1 nm−1 den d20 Reflex auf, wobei dieser bei der nicht rotierten Probe am
deutlichsten hervortritt. Bis auf die Proben E0620g20a (gru¨n), welche 20 mm
von der Rotationsachse entfernt geschert wurde, und E0620g00i (gelb), di-
rekt aus dem Zentrum entnommen, zeigen alle Proben na¨herungsweise einen
q−4 Abfall. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Positionen der Proben in der
Drehapparatur la¨sst sich fu¨r das 6= q−4 Verhalten der genannten Proben kein
Zusammenhang von Ort der Scherung und vollsta¨ndiger Phasenseparation fin-
den. Die Ebenenabsta¨nde der rotierten Proben variieren hier jedoch in einem
großen Bereich, ihr Mittelwert betra¨gt
d10 = 13,08 nm ± 0,36 nm.
Dieser liegt somit ca. 0,8 nm u¨ber dem Wert 12,27 nm der Vergleichsprobe aus
Tabelle 4.1. Auch die Ergebnisse aus den Berechnungen zu ∆q10 sind mit
∆q10 = 0,0463 nm
−1 ± 0,0009 nm−1
ho¨her als 0,033 nm−1. Somit zeigt diese Messreihe ein a¨hnliches Verhalten wie
auch schon die beiden Messreihen E0605 und E0610 zuvor, welche alle mit
einer Dauer von 60 min geschert wurden.
Die Ergebnisse der Messreihe E0620 fu¨r die Orientierungen, aufgetragen in
Abbildung 4.6, ergeben einen Mittelwert von
ρ = 8,6 % ± 2,3 %
und weisen somit von allen mit 60 min gedrehten Proben die niedrigste Ori-
entierung auf. Wie bereits bei der vorherigen Messreihe E0610 variiert die
Orientierung in einem breiten Bereich, was zu einem Fehler von 26,7 % fu¨hrt.
Der Orientierungsgrad mit
41,6◦ ± 3,1◦
unterscheidet sich kaum von den vorangegangen, bis auf eine Ausnahme der
Probe E0620g05i (gelb in Abbildung 4.6). Die Orientierung ρ dieser Probe liegt
bei einem niedrigen Wert von 4,7 % und die I(χ)-Streukurve liefert beim Fit
mittels Gaußkurve (Gleichung 3.12) keine eindeutigen Werte fu¨r den Orientie-
rungsgrad.
Fu¨r alle drei Messreihen konnte durchgehend und in etwa unabha¨ngig von
der Winkelgeschwindigkeit eine Orientierung von durchschnittlich ρ = 10 %
und ein großer Ebenenabstand im Vergleich zur nicht rotierten Probe festge-
stellt werden. Eine Drehzeit von 60 min reicht demnach nicht fu¨r eine gute
Orientierung aus, zeigt jedoch bereits einen Einfluss auf die Strukturbildung.
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Abbildung 4.5.: I(q)-Streukurven der Messreihe E0620 mit einer Laufzeit von
60 min bei einer Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,7 Hz.
Abbildung 4.6.: I(χ)-Streukurven der Messreihe E0620 mit einer Laufzeit von
60 min bei einer Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,7 Hz.
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4.1.3. Proben mit einer Drehzeit von 90 min
Die Proben mit einer Drehzeit von 90 min werden in Tabelle 4.3 gegenu¨ber-
gestellt. Alle drei Messreihen weisen niedrige Orientierungen (d.h. Anteile der
orientierten Phase) und hohe Orientierungsgrade (d.h. die mittleren Breiten
der orientierten Phasen) auf. Die ho¨chste Orientierung mit ρ = 12,4 % ist auch
hier bei der Messreihe mit der niedrigsten Winkelgeschwindigkeit zu finden.
Die Ebenenabsta¨nde liegen bereits zum Großteil unter denen der Messreihen
bei 60 min, im Vergleich mit den dazugeho¨rigen nicht rotierten Proben jedoch
u¨ber den Ebenenabsta¨nden nicht rotierter Gele. Der Orientierungsgrad vari-
iert zwischen ca. 32◦ und 65◦ und liegt im Mittel um 40◦, zeigt demnach keine
wesentliche Vera¨nderung zu den Ergebnissen fu¨r die Proben mit einer Drehzeit
von 60 min in Kapitel 4.1.2.
Tabelle 4.3.: Zusammenfassung der Proben mit einer Drehzeit von 90 min
Probe qmax ∆q10 d10 ρ Orientierungsgrad
[nm−1] [nm−1] [nm] [%] [◦]
E0905g00 0,5005 0,0505 12,554 12,4 51,8
E0905g09 0,4724 0,0507 13,301 -,- –
E0905g12 0,4794 0,0540 13,106 3,6 51,9
E0910g07a 0,4779 0,0731 13,147 5,2 33,6
E0910g16a 0,4672 0,1134 13,449 2,8 38,7
E0910g00i 0,5037 0,0505 12,474 2,8 65,1
E0910g15i 0,5034 0,0472 12,481 5,3 42,3
E0910g20i 0,4947 0,0490 12,701 6,9 45,1
E0920g10a 0,4922 0,0612 12,765 6,3 41,3
E0920g17a 0,4924 0,0686 12,760 12,0 32,7
E0920g21a 0,4557 0,0476 13,788 3,8 40,1
E0920g19i 0,4819 0,0745 13,038 2,6 40,9
Die mit einer Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,35 Hz rotierten Proben in
Abbildung 4.7 weisen im Vergleich zu der nicht rotierten Probe einen 6= q−4
Abfall auf. Der d20 Reflex ist selbst bei der nicht rotierten Probe breit, je-
doch bei allen rotierten Proben ansatzweise auszumachen. Der Mittelwert der
Ebenenabsta¨nde liegt mit
d10 = 12,99 nm ± 0,22 nm
um 0,9 nm u¨ber dem Wert der Vergleichsprobe mit 12,08 nm. Auch bei den
Ergebnissen zu ∆q10 ergibt sich fu¨r das Mittel
∆q10 = 0,0518 nm
−1 ± 0,0011 nm−1
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Abbildung 4.7.: I(q)-Streukurven der Messreihe E0905 mit einer Laufzeit von
90 min bei einer Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,175 Hz.
Abbildung 4.8.: I(χ)-Streukurven der Messreihe E0905 mit einer Laufzeit von
90 min bei einer Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,175 Hz.
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im Vergleich zu 0,0431 nm−1 der nicht rotierten Probe. Wie bereits in Kapi-
tel 4.1.2 ausgewertet, ist auch in diesem Kapitel aufgrund des abweichenden
Verhaltens der Ebenenabsta¨nde, der Werte fu¨r ∆q10 und des 6= q−4 Abfalls ein
eindeutiger Einfluss der Drehapparatur zu erkennen.
Fu¨r die I(χ)-Streukurven der Messreihe E0905 in Abbildung 4.8 ergeben
sich mit einem Mittelwert von
ρ = 5,8 % ± 3,3 %
sehr niedrige Orientierungen. Der Fehler fu¨r den Mittelwert macht 56,9 % aus,
weist somit auf die Schwankungen der einzelnen Orientierungen, zu finden in
Tabelle 4.3, hin. Auch das Mittel fu¨r den Orientierungsgrad zeigt mit
51,9◦ ± 0,1◦
eine sehr breite Orientierung der inneren Struktur. Besonders auf die Orien-
tierung der Probe E0905g09 (rot) mit einem Abstand von 9 mm zur Rotati-
onsachse wa¨hrend der Scherung ist hinzuweisen, welche nicht gefittet werden
kann und deshalb nicht auszuwerten ist.
In Abbildung 4.9 weist einzig die nicht rotierte Probe (schwarz) einen gut
ausgebildeten d20 Reflex auf. Bei den mit einer Winkelgeschwindigkeit von
0,35 Hz gescherten Proben ist dieser Reflex kaum noch auszumachen, beson-
ders bei den Proben E0910g07a (rot), 7 mm Abstand zur Rotationsachse, und
E0910g16a (gru¨n), 16 mm Abstand. Weitere Reflexe tauchen in der Messreihe
E0910 nicht auf. Die beiden letztgenannten Proben zeigen auch ein deutlicheres
6= q−4 Verhalten gegenu¨ber den anderen Proben, die Position am Stator scheint
hier eine negative Auswirkung auf die Phasenseparation gehabt zu haben. Der
Mittelwert fu¨r den Ebenenabstand ist
d10 = 12,85 nm ± 0,19 nm,
welcher auch hier um 0,9 nm ho¨her liegt als der Ebenenabstand der Vergleichs-
probe in Tabelle 4.1. Der hohe Mittelwert fu¨r
∆q10 = 0,0666 nm
−1 ± 0,0126 nm−1
betra¨gt etwa den doppelten Wert ∆q10 der Vergleichsprobe mit 0,0351 nm
−1.
Der Grund fu¨r diese großen Abweichungen der gescherten von der nicht gescher-
ten Probe liegt in den auf die Proben wirkenden Scherkra¨ften, die durchaus zu
einer Zersto¨rung der Struktur auf Nanometerebene fu¨hren ko¨nnen.
Ebenso wie bei den Proben der Messreihe E0905 mit ω = 0,175 Hz bekommt
man bei der Messreihe E0910 mit Winkelgeschwindigkeit ω = 0,35 Hz sehr
niedrige Orientierungen mit einem Mittelwert von
ρ = 4,6 % ± 0,8 %,
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Abbildung 4.9.: I(q)-Streukurven der Messreihe E0910 mit einer Laufzeit von
90 min bei einer Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,35 Hz.
Abbildung 4.10.: I(χ)-Streukurven der Messreihe E0910 mit einer Laufzeit von
90 min bei einer Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,35 Hz.
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womit der Mittelwert noch geringer als im Vergleich zu der vorangegangenen
Messreihe E0905 ist. Abbildung 4.10 zeigt eine Darstellung aller berechneter
Orientierungen. Der mittlere Orientierungsgrad liegt mit
45,0◦ ± 5,4◦
etwas unter den Werten der Proben mit niedrigster Winkelgeschwindigkeit,
aber weist auf die weiterhin breite Verteilung der orientierten Zylinder hin.
Die I(q)-Streukurven der mit einer Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,7 Hz
gescherten Proben in Abbildung 4.11 verhalten sich anna¨hernd wie die Streu-
kurve der Vergleichsprobe und zeigen auch einen q−4 Abfall. Die beiden gut
erkennbaren d11 und d20 Reflexe der nicht gescherten Probe treten nur bei
dieser deutlich auf. Bei den gescherten Proben verbreitert sich der d20 Re-
flex, wa¨hrend der d11 Reflex aufgrund der geringeren Werte fu¨r qmax ga¨nzlich
verschwindet. Auch in der Messreihe E0920 liegt der mittlere Ebenenabstand
mit
d10 = 13,09 nm ± 0,24 nm
fast 1 nm u¨ber den Wert der dazugeho¨rigen nicht gescherten Probe (Tabel-
le 4.1). Dieses Verhalten ist bei allen Messreihen mit 90 min Drehzeit zu be-
obachten und a¨hnelt den Werten der 60 min Messreihen. Der Mittelwert fu¨r
∆q10 betra¨gt
∆q10 = 0,0630 nm
−1 ± 0,0058 nm−1
und wie schon bei den vorangegangenen Proben hat sich der Wert der Ver-
gleichsprobe mit ∆q10 = 0,0371 nm
−1 gegenu¨ber den gescherten Proben bei-
nahe verdoppelt.
Die Orientierung der mit ω = 0,7 Hz gescherten Proben, zu betrachten in
Abbildung 4.12, ist im Vergleich zu den Proben bei 0,175 Hz und 0,35 Hz
Winkelgeschwindigkeit im Mittel etwas gestiegen und betra¨gt somit
ρ = 6,2 % ± 2,1 %.
Besonders die Probe E0920g17a (rot), geschert in 17 mm Entfernung zur Ro-
tationsachse, zeigt eine fu¨r diese Verha¨ltnisse hohe Orientierung von 12 %.
Eine spezifische Erkla¨rung fu¨r die hohe Orientierung an dieser Position und
die teils schlechten Orientierungen an den anderen Positionen konnte nicht
gefunden werden. Alle Werte sind in Tabelle 4.3 nachzulesen. Der mittlere
Orientierungsgrad ist mit
38,8◦ ± 2,1◦
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Abbildung 4.11.: I(q)-Streukurven der Messreihe E0920 mit einer Laufzeit von
90 min bei einer Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,7 Hz.
Abbildung 4.12.: I(χ)-Streukurven der Messreihe E0920 mit einer Laufzeit von
90 min bei einer Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,7 Hz.
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etwas schma¨ler als bei den anderen beiden Messreihen E0905 und E0910.
Zusammenfassend la¨sst sich feststellen, dass alle drei Messreihen mit 90 min
eine sehr schlechte Orientierung aufweisen und auch unter den Werten der
60 min Messreihen liegen. Bei den Ebenenabsta¨nden d10 und ∆q10 verha¨lt
es sich a¨hnlich wie schon im vorangegangenem Kapitel 4.1.2, sie liegen noch
deutlich u¨ber den Ebenenabsta¨nden der Vergleichsprobe.
4.1.4. Proben mit einer Drehzeit von 120 min
In diesem Kapitel werden alle drei Messreihen mit 120 min Laufzeit zusammen-
gefasst und in Tabelle 4.4 aufgelistet. Sowohl die Werte fu¨r die Ebenenabsta¨nde
als auch ∆q10 na¨hern sich allma¨hlich den Ergebnissen ihrer Vergleichsproben
an, sie weisen demnach niedrigere Werte auf als in Kapitel 4.1.2 und 4.1.3. Bis
auf die Messreihe E1220 mit einer Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,7 Hz sind
in Tabelle 4.4 fast ausschließlich hohe Werte fu¨r Orientierungen zu finden. Die
ho¨chste Orientierung ließ sich dieses Mal bei einer Winkelgeschwindigkeit von
ω = 0,35 Hz mit ρ = 47, 7 % ausmachen. Jedoch findet man die niedrigsten
und somit scha¨rfsten Orientierungsgrade bei einer Winkelgeschwindigkeit von
ω = 0,175 Hz.
Tabelle 4.4.: Zusammenfassung der Proben mit einer Drehzeit von 120 min
Probe qmax ∆q10 d10 ρ Orientierungsgrad
[nm−1] [nm−1] [nm] [%] [◦]
E1205g07a 0,5200 0,0399 12,083 45,7 21,9
E1205g10a 0,5177 0,0409 12,137 39,5 24,6
E1205g12a 0,5154 0,0380 12,191 41,9 18,4
E1205g14i 0,4579 0,0462 13,722 7,1 27,7
E1210g00 0,4794 0,0284 13,106 33,2 48,7
E1210g10 0,4804 0,0293 13,079 44,4 36,7
E1210g20 0,5238 0,0361 11,993 47,7 31,9
E1220g02 0,5238 0,0604 11,995 15,4 33,3
E1220g11 0,4650 0,0493 13,512 7,8 31,3
E1220g15 0,5185 0,0629 12,118 26,0 27,8
Die I(q)-Streukurven in Abbildung 4.13 folgen einem parallel zur Vergleichs-
probe verlaufenden q−4 Abfall, was auf keine vorhandenen Oberfla¨chen- oder
Volumsfraktale schließen la¨sst. Die mit einer Winkelgeschwindigkeit ω von
0,175 Hz gescherten Proben zeigen ebenso wie die nicht gescherte Probe einen
deutlichen d20 Reflex, der bei den gescherten Proben einen breiteren Verlauf
aufweist. Der mittlere Ebenenabstand wird mit
d10 = 12,53 nm ± 0,39 nm
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Abbildung 4.13.: I(q)-Streukurven der Messreihe E1205 mit einer Laufzeit von
120 min bei einer Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,175 Hz.
Abbildung 4.14.: I(χ)-Streukurven der Messreihe E1205 mit einer Laufzeit von
120 min bei einer Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,175 Hz.
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bestimmt und liegt damit noch u¨ber dem Wert d10 der Vergleichsprobe von
11,97 nm. Das Ergebnis der Vergleichsprobe fu¨r ∆q10 wurde mit 0,0366 nm
−1
bestimmt und es zeigt sich bei einem Vergleich mit den gescherten Proben und
deren Mittelwert
∆q10 = 0,0412 nm
−1 ± 0,0017 nm−1,
dass die Werte nahe beieinander liegen. Die Strukturbildung dieser Proben
scheint durch die Scherung nach 120 min keiner so großen Beeinflussung zu
unterstehen, wie es bei den vorangegangenen Kapiteln 4.1.2 und 4.1.3 der Fall
war. Eine Erkla¨rung dafu¨r ko¨nnte das Stoppen der Drehbewegung wa¨hrend
einer sensiblen Phase des Sol-Gel Prozesses sein, weshalb sich der Wechsel von
geschert auf nicht geschert negativ auf den Prozess auswirkt.
Sehr hohe Orientierungen sind bei der Messreihe E1205 in Abbildung 4.14
erkennbar. Bis auf die Probe E1205g14i (gelb), geschert in 14 mm Entfernung
zur Rotationsachse, welche eine ungewo¨hnlich niedrige Orientierung von 7,1 %
fu¨r diese Messreihe aufweist, liegen alle Proben laut Tabelle 4.4 bei einer Ori-
entierung um 40 %. Der Mittelwert betra¨gt
ρ = 33,6 % ± 8,9 %,
womit sich die bis jetzt ho¨chsten gemessenen Orientierungen ergeben. Auch
der Orientierungsgrad weist mit einem Mittelwert von
23,2◦ ± 2,0◦
den bisher niedrigsten Wert auf und ist auf die schmale Verteilung der Inten-
sita¨tsmaxima zuru¨ckzufu¨hren. Damit steht fest, dass erst eine Scherung der
Probe u¨ber einen Zeitraum von 120 min zu einer hohen Orientierung fu¨hrt.
Die niedrige Orientierung der Probe E1205g14i (gelb) stellt einen Ausreißer
dar, welcher auf die Position der Probe und auf eine damit verbundene geringe
Einwirkung von Scherkra¨ften zuru¨ckzufu¨hren sein ko¨nnte.
In Abbildung 4.15 sind die I(q)-Streukurven der Messreihe E1210 mit einer
Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,35 Hz aufgetragen. Deutlich zeichnet sich
bei allen Proben der d20 Reflex ab, besonders bei den Proben E1210g00 (rot),
direkt im Rotationszentrum geschert, und E1210g10 (gru¨n) mit 10 mm Ab-
stand. Eben diese beiden Proben weisen auch im Vergleich zur nicht gescherten
Probe und der Probe E1210g20 (gelb) mit 20 mm Abstand zur Rotationsachse
keinen exakten q−4 Abfall auf und laut Tabelle 4.4 auch einen deutlich gro¨ßeren
Ebenenabstand. Der auffa¨llige Unterschied zur Streukurve der Probe E1210g20
kann nicht zufriedenstellend gekla¨rt werden. In allen vier I(q)-Streukurven ist
auch der d11 Reflex mehr oder weniger ausgepra¨gt zu erkennen. Es kann auch
im Bereich um q ≈ 1,3 nm−1 ansatzweise der d21 Reflex ausgemacht werden,
dies ist jedoch aufgrund des Hintergrundes nicht mehr genau festzustellen. Der
mittlere Ebenenabstand ergibt
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Abbildung 4.15.: I(q)-Streukurven der Messreihe E1210 mit einer Laufzeit von
120 min bei einer Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,35 Hz.
Abbildung 4.16.: I(χ)-Streukurven der Messreihe E1210 mit einer Laufzeit von
120 min bei einer Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,35 Hz.
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d10 = 12,73 nm ± 0,37 nm
und liegt somit beinahe 1 nm u¨ber den Wert d10 der Vergleichsprobe mit
11,78 nm aus Tabelle 4.1. Beim Mittelwert fu¨r ∆q10 erha¨lt man
∆q10 = 0,0290 nm
−1 ± 0,0003 nm−1,
womit der Wert unter dem Ergebnis der Vergleichsprobe mit 0,0357 nm−1 liegt.
Dies kann ebenso wie bei der vorherigen Messreihe darauf zuru¨ckzufu¨hren sein,
dass sich eine Drehzeit von 120 min aufgrund ihrer Dauer nicht mehr sto¨rend
auf die Strukturbildung auswirkt, was an sich ein verblu¨ffendes Ergebnis ist.
Die Ergebnisse der Orientierungen dieser Messreihe in Abbildung 4.16 liegen
im Mittel bei
ρ = 41,7 % ± 4,3 %,
was einen ho¨heren Wert als fu¨r die Messreihe E1205 der Proben mit Winkel-
geschwindigkeit ω = 0,175 Hz ergibt. Bei einem Fehler von nur 10,3 % zeigen
die gescherten Proben dieser Messreihe keine großen Unterschiede in den Ori-
entierungen. Im Vergleich zu diesen Proben zeigt sich jedoch ein weit breiterer
Orientierungsgrad von
39,1◦ ± 5,0◦.
Obwohl die Proben ho¨here Orientierungen als die vorangegangene Messreihe
E1205 aufweisen, weist der breitere Orientierungsgrad auf eine schlechtere par-
allele Ausrichtung der zylindrischen Mesoporen zur Scherrichtung hin. Es stellt
sich die Frage, ob dieser Umstand auf die verschiedenen Winkelgeschwindig-
keiten zuru¨ckzufu¨hren ist.
Bei der Messreihe E1220 in Abbildung 4.17 ist besonders der 6= q−4 Ab-
fall der mit ω = 0,7 Hz gescherten Proben im Vergleich zur nicht gescherten
Probe auffa¨llig. Dies ko¨nnte auf den Einfluss der Scherkra¨fte auf den Sol-Gel
Prozess durch die hohe Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,7 Hz zuru¨ckzufu¨hren
sein. Der d20 Reflex, bei der nicht gescherten Probe (schwarz) noch deutlich
zu erkennen, tritt nur bei der Probe E1220g11 (gru¨n), in 11 mm zur Achse
geschert, ausgepra¨gt auf, die anderen Proben zeigen nur noch einen breiten,
kaum erkennbaren Reflex. Weitere Reflexe sind nicht auszumachen. Fu¨r den
Mittelwert des Ebenenabstandes ergibt sich
d10 = 12,54 nm ± 0,49 nm.
Im Vergleich zum Ebenenabstand der Vergleichsprobe mit d10 = 11,88 nm
besitzen die gescherten Proben demnach einen gro¨ßeren Ebenenabstand, wie
es auch bei allen anderen Messreihen E1205 und E1210 der Fall war. Das
Ergebnis fu¨r den Mittelwert von ∆q10 betra¨gt
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Abbildung 4.17.: I(q)-Streukurven der Messreihe E1220 mit einer Laufzeit von
120 min bei einer Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,7 Hz.
Abbildung 4.18.: I(χ)-Streukurven der Messreihe E1220 mit einer Laufzeit von
120 min bei einer Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,7 Hz.
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∆q10 = 0,0575 nm
−1 ± 0,0003 nm−1,
welcher im Vergleich zur nicht gescherten Probe mit ∆q10 = 0,0361 nm
−1 ho¨her
liegt. Ein Einfluss durch die hohe Winkelgeschwindigkeit auf diese Entwicklung
kann nicht ausgeschlossen werden.
Im Gegensatz zu den vorherigen Messreihen E1205 und E1210 bilden sich bei
dieser Messreihe keine hohen Orientierungen (Abbildung 4.18). Der Mittelwert
liegt bei
ρ = 16,4 % ± 5,3 %
und damit weit hinter den Mittelwerten der beiden anderen Messreihen dieses
Kapitels. Die Probe E1220g15 (gru¨n) weist laut Tabelle 4.4 mit ρ = 26 % die
ho¨chste Orientierung auf. Eine Erkla¨rung fu¨r die niedrigen Orientierungen liegt
mit ziemlicher Sicherheit bei der hohen Winkelgeschwindigkeit von 0,7 Hz. Die
hohe Scherbewegung sto¨rt demnach die Bildung einer hohen Orientierung. Fu¨r
den mittleren Orientierungsgrad bekommt man
30,8◦ ± 1,6◦.
Dieser Wert la¨sst sich mit den Werten der Messreihe E1205 und E1210 auf-
grund der niedrigen Orientierung nicht vergleichen.
In diesem Kapitel liegt der mittlere Ebenenabstand wie auch in Kapitel 4.1.2
und 4.1.3 u¨ber dem Wert der Vergleichsprobe. Auch bei ∆q10 ist dies bis auf
die Messreihe E1210 der Fall, welche erstmals einen niedrigeren, mittleren ∆q10
Wert aufweist. Auf die weitere Entwicklung sowohl des Ebenenabstands als
auch ∆q10 wird im na¨chsten Kapitel genau eingegangen. Die I(χ)-Streukurven
der Abbildungen 4.14 und 4.16 zeigen deutlich die hohen, durch die Scherung
erreichbaren Orientierungen.
4.1.5. Proben mit einer Drehzeit von 150 min
Alle drei Messreihen mit einer Laufzeit von 150 min sind in Tabelle 4.5 zusam-
mengefasst. Die Ebenenabsta¨nde und ihre Halbwertsbreiten zeigen kaum noch
Abweichungen von den Vergleichsproben. Im Gegensatz zum vorangegangenen
Kapitel sind nur mehr wenige Orientierungen ho¨her als 40 % gemessen worden,
die Werte fu¨r ρ liegen somit deutlich unter den Werten aus den Messreihen mit
120 min Drehzeit. Auch in diesem Kapitel wird die ho¨chste Orientierung von
ρ = 43,8 % bei einer Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,35 Hz erreicht. Die
Orientierungsgrade betragen durchschnittlich 30◦ und variieren von ca. 20◦ bis
50◦.
Abbildung 4.19 zeigt die I(q)-Streukurven der Messreihe E1505 mit einer
Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,175 Hz. Bis auf die Probe E1505g03 (rot)
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Abbildung 4.19.: I(q)-Streukurven der Messreihe E1505 mit einer Laufzeit von
150 min bei einer Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,175 Hz.
Abbildung 4.20.: I(χ)-Streukurven der Messreihe E1505 mit einer Laufzeit von
150 min bei einer Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,175 Hz.
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Tabelle 4.5.: Zusammenfassung der Proben mit einer Drehzeit von 150 min
Probe qmax ∆q10 d10 ρ Orientierungsgrad
[nm−1] [nm−1] [nm] [%] [◦]
E1505g03 0,4712 0,0359 13,334 40,9 21,9
E1505g08 0,5124 0,0372 12,262 10,8 20,3
13,3 29,0
E1505g21 0,5132 0,0434 12,243 10,5 50,4
E1510g00 0,5126 0,0298 12,257 28,4 39,0
E1510g10 0,4990 0,0324 12,592 43,8 32,5
E1510g15 0,5140 0,0313 12,224 20,0 33,8
E1520g02a 0,5213 0,0332 12,503 3,2 21,9
5,4 28,7
E1520g12a 0,5162 0,0340 12,172 23,8 30,4
E1520g22a 0,5199 0,0354 12,085 23,8 42,3
E1520g20i 0,4582 0,0318 13,713 15,0 32,8
mit 3 mm Abstand zur Rotationsachse weisen alle anderen gescherten Proben
einen anna¨hernden q−4 Abfall wie die Vergleichsprobe auf. Der d20 Reflex ist
bei allen Proben ausgepra¨gt, wa¨hrend der d11 nur angedeutet ist. Erstmals
ist bei der nicht gescherten Probe (schwarz) und der Probe E1505g03 (rot)
deutlich der d21 Reflex zu erkennen. Der Grund dafu¨r liegt wahrscheinlich im
Formfaktor, welcher durch die unterschiedlichen Gro¨ßen der Zylinder gegeben
ist. Vergleicht man nun den Ebenenabstand d10 = 12,94 nm der nicht rotierten
Probe mit dem Mittelwert der Messreihe von
d10 = 12,61 nm ± 0,36 nm,
so stellt man einen geringeren Ebenenabstand der gescherten Proben gegenu¨ber
der nicht gescherten Probe fest. Es stellt sich die Frage, ob die andauernde
Scherbewegung zu einem geringeren Ebenenabstand gefu¨hrt hat. Die Werte
fu¨r ∆q10 der Vergleichsprobe mit 0,0341 nm
−1 und des Mittelwerts mit
∆q10 = 0,0389 nm
−1 ± 0,0023 nm−1,
liegen dicht beieinander, die Drehzeit scheint keinen Einfluss zu haben.
In Abbildung 4.20 sind die I(χ)-Streukurven der Messreihe E1505 aufgetra-
gen. Besonders auffa¨llig ist die Streukurve der Probe E1505g08 (rot), geschert
in einem Abstand von 8 mm zur Achse, welche augenscheinlich zwei Orientie-
rungen aufweist. Die offensichtlichste Erkla¨rung dafu¨r ist eine U¨berlagerung
zweier Probenstu¨cke, womit man ein Streusignal mit doppeltem Hintergrund
und zwei unterschiedlichen Orientierungen erha¨lt. Eine zweite, eher unwahr-
scheinliche Erkla¨rung ist die Messung der Probe in exakt jenem µm großen
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Bereich, in welchem aufgrund der Scherung eine U¨berschneidung zweier Ori-
entierungen auftritt. Die Streukurve wurde mittels vier Gaußfunktionen ausge-
wertet, wobei Gleichung 3.12 um zwei weitere Gaußfunktionen erga¨nzt wurde,
und anschließend wurden die erhaltenen Werte fu¨r zwei mal zwei Gaußfunk-
tionen getrennt und zur Berechnung verwendet, womit man zwei verschiedene
Orientierungen als Ergebnis bekommt, wie in Tabelle 4.5 zu sehen ist. Der Mit-
telwert der Orientierungen dieser Messreihe wurde mit dem Mittel ρ = 12,1 %
aus den beiden Orientierungen errechnet und lautet
ρ = 21,9 % ± 9,9 %.
Dieser Wert liegt deutlich unter dem Ergebnis der Messreihe E1205 mit 120 min
Drehzeit und gleicher Geschwindigkeit. Die Orientierung wird durch die fort-
laufende Drehung zersto¨rt. Dennoch u¨bertrifft dieser Wert die mittlere Ori-
entierung der Messreihe E1220 mit hoher Winkelgeschwindigkeit. Auch der
Orientierungsgrad mit einem Mittelwert von
32,3◦ ± 9,1◦
zeigt eine breitere Verteilung als bei 120 min.
Die I(q)-Streukurven der Messreihe E1510 mit einer Winkelgeschwindigkeit
von ω = 0,35 Hz in Abbildung 4.21 sind von der Vergleichsprobe kaum zu un-
terscheiden. Alle vier Streukurven zeigen einen ausgepra¨gten d20 Reflex, jedoch
weisen nur die gescherten Proben einen deutlichen d11 Reflex auf, welcher bei
der nicht rotierten Probe (schwarz) aufgrund des geringeren qmax angedeutet
wird. Der d21 Reflex ist in der Streukurve der nicht rotierten Probe nicht ein-
deutig zu identifizieren. Genau wie bei der vorherigen Messreihe E1505 weist
auch diese Messreihe im Vergleich zu der nicht rotierten Probe und deren Ebe-
nenabstand d10 = 12,90 nm einen geringen mittleren Ebenenabstand von
d10 = 12,36 nm ± 0,12 nm
auf. Demnach kann der Grund fu¨r die geringeren Ebenenabsta¨nde der rotierten
Proben in der Dauer der Scherung liegen. Der Mittelwert fu¨r ∆q10 betra¨gt
∆q10 = 0,0312 nm
−1 ± 0,0008 nm−1,
und ist somit kleiner als ∆q10 = 0,0334 nm
−1 der Vergleichsprobe. Beide Mess-
reihen, sowohl E1505 als auch E1510, weisen keinen Einfluss der Scherbewe-
gung auf die Strukturbildung auf.
Die Orientierungen, aufgetragen in Abbildung 4.22, sind im Vergleich zur
Messreihe E1210 mit 120 min Laufzeit und gleicher Winkelgeschwindigkeit
zuru¨ckgegangen. Der Mittelwert betra¨gt
ρ = 30,7 % ± 7,0 %,
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Abbildung 4.21.: I(q)-Streukurven der Messreihe E1510 mit einer Laufzeit von
150 min bei einer Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,35 Hz.
Abbildung 4.22.: I(χ)-Streukurven der Messreihe E1510 mit einer Laufzeit von
150 min bei einer Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,35 Hz.
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was einen ho¨heren Wert im Vergleich zur vorherigen Messreihe E1505 bedeutet.
Im Falle des Orientierungsgrades ergibt sich ein a¨hnlicher Mittelwert wie schon
zuvor mit
35,1◦ ± 2,0◦.
Die Winkelgeschwindigkeit zeigt nach 150 min laut den mittleren Orientie-
rungsgraden der Messreihen E1505 und E1510 keinen erkennbaren Einfluss
auf den Orientierungsgrad.
Abbildung 4.23 zeigt die Messreihe E1520, geschert mit einer Winkelge-
schwindigkeit von ω = 0,7 Hz. Bis auf die Probe E1520g20i (blau), in einem
Abstand von 20 mm zur Rotationsachse geschert, weisen alle anderen rotier-
ten Proben einen vergleichsweise a¨hnlichen Verlauf der I(q)-Streukurve wie die
nicht rotierte Probe (schwarz) auf. Der d20 Reflex ist bei jeder Streukurve aus-
zumachen, wa¨hrend der d11 Reflex einzig bei der Probe E1520g12a (gru¨n) mit
12 mm Abstand angedeutet wird. Bei den Proben E1520g22a (gelb), geschert
in 22 mm Entfernung, und E1520g20i (blau) deutet eine breite Erhebung den
d21 Reflex an. Der Mittelwert fu¨r den Ebenenabstand lautet
d10 = 12,51 nm ± 0,40 nm
und ist somit im Gegensatz zu den geringeren mittleren Ebenenabsta¨nden der
Messreihen E1505 und E1510 ho¨her als der Ebenenabstand d10 = 11,93 nm
der Vergleichsprobe. Betrachtet man die Werte fu¨r ∆q10, so sind ∆q10 der
Vergleichsprobe mit 0,0337 nm−1 und der Mittelwert
∆q10 = 0,0336 nm
−1 ± 0,0008 nm−1
anna¨hernd gleich. Es gilt die gleiche Annahme wie auch schon zuvor bei den
Messreihen E1505 und E1510, dass der Stopp der Scherbewegung nach 150 min
keine nachtra¨gliche Auswirkung auf den Ebenenabstand hat.
Abbildung 4.24 der I(χ)-Streukurven der Messreihe E1520 weist ebenso
wie Abbildung 4.20 der Messreihe E1505 eine Probe mit doppelter Orientie-
rung. Wie in Tabelle 4.5 zu sehen, wurden zwei Orientierungen fu¨r die Probe
E1520g02 (schwarz), 2 mm Abstand zur Rotationsachse, errechnet und deren
Mittel von 4,3 % fu¨r die mittlere Orientierung von
ρ = 16,7 % ± 4,6 %
verwendet. Damit weist die Messreihe E1520 mit der ho¨chsten Winkelgeschwin-
digkeit genau wie in Kapitel 4.1.4 die niedrigste mittlere Orientierung auf.
Daraus la¨sst sich der Schluss ziehen, dass eine hohe Winkelgeschwindigkeit
wie ω = 0,7 Hz hohe Orientierungen u¨ber 30 % nicht zula¨sst. Der mittlere
Orientierungsgrad verha¨lt sich mit
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Abbildung 4.23.: I(q)-Streukurven der Messreihe E1520 mit einer Laufzeit von
150 min bei einer Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,7 Hz.
Abbildung 4.24.: I(χ)-Streukurven der Messreihe E1520 mit einer Laufzeit von
150 min bei einer Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,7 Hz.
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32,7◦ ± 3,6◦
ebenso wie die beiden anderen Messreihen E1505 und E1510 dieses Kapitels.
Letztendlich la¨sst sich feststellen, dass Ebenenabsta¨nde nach 150 min Dreh-
zeit mit den Ebenenabsta¨nden der nicht rotierten Vergleichsproben gut u¨ber-
einstimmen. Weiterhin ist kaum noch ein Unterschied zwischen dem ∆q10 einer
nicht rotierten Probe und dem mittleren ∆q10 einer rotierten zu bemerken.
Ebenso kann die Aussage getroffen werden, dass eine zu lange Drehzeit die
Orientierung wieder zersto¨rt.
4.1.6. Auswirkungen der Scherbewegung und -dauer auf
den Ebenenabstand d10
Beim Vergleich der Ebenenabsta¨nde d10 der nicht rotierten Proben mit den
bearbeiteten Proben war in den vorangegangenen Kapiteln bereits ein Ein-
fluss der Drehapparatur und besonders der Drehzeit auf den Ebenenabstand
erkennbar. Die Ebenenabsta¨nde d10 der rotierten Proben na¨herten sich bei
la¨ngeren Laufzeiten den d10 Werten der nicht rotierten Proben an.
Abbildung 4.25.: Einfluss der Drehzeit auf den d10 Reflex.
In Abbildung 4.25 sind sa¨mtliche Werte fu¨r d10 in Abha¨ngigkeit der Drehzeit
eingetragen und werden zur besseren Interpretation mit einem linearen Fit
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unterlegt, um auch einen Zusammenhang zwischen Gro¨ße des Abstandes und
der Winkelgeschwindigkeit entdecken zu ko¨nnen.
In der Literatur wurde das Schrumpfen des Ebenenabstandes im Laufe der
Zeit, der sogenannte Alterungsprozess, bereits beschrieben.[17] [3] Aus Abbil-
dung 4.25 la¨sst sich interpretieren, dass ein fru¨hzeitiges Stoppen der Drehbewe-
gung im Gegensatz zur la¨ngeren Scherung das Schrumpfen des Ebenenabstan-
des verringert, wie die lineare Fitkurve in Abbildung 4.25 zeigt. Eine Verbin-
dung zwischen der Winkelgeschwindigkeit und dem vera¨nderten Schrumpfver-
halten scheint nicht zu bestehen, da die niedrigste und ho¨chste Geschwindig-
keit beinahe deckungsgleiche Fits aufweisen. Lediglich die lineare Fitkurve der
mittleren Geschwindigkeit zeigt einen steileren Abfall, was jedoch keine Aus-
sage u¨ber einen Einfluss der Geschwindigkeit auf den Ebenenabstand aufgrund
der Streuung der Messergebnisse ermo¨glicht.
Im Unterschied dazu verha¨lt es sich laut Abbildung 4.25 bei der Drehzeit
und ihre Auswirkungen auf die Strukturausbildung in Hinblick auf den Ebe-
nenabstand d10 deutlich anders. Wird die Drehung im Zeitraum der Gelierung
und Bildung der Mikrostruktur gestoppt, so fu¨hrt dies zu gro¨ßeren d10 als bei
den Vergleichsproben und den la¨nger rotierten Proben.
4.1.7. I(q)-Streukurve in und gegen die Scherrichtung
Um einen Einfluss der Drehbewegung auf den Ebenenabstand d10 feststellen
zu ko¨nnen, wurde bei vier Proben der Streuvektor q nicht um 360◦ integriert,
sondern im 20◦ breiten Bereich um das Intensita¨tsmaximum beziehungsweise
-minimum des Rings, wie in Abbildung 4.26 skizziert.
Abbildung 4.26.: Zur Bestimmung des Einflusses der Scherung auf den Ebe-
nenabstand d10 wird die I(q)-Streukurve im Intensita¨tsmaxi-
mum und -minimum integriert.
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Das Ergebnis der Integration u¨ber das Intensita¨tsmaximum gibt Auskunft
u¨ber den Ebenenabstand der Zylinder, welche in Scherrichtung liegen. Der Ebe-
nenabstand der Sta¨bchen quer zur Scherrichtung wird aus dem Intensita¨tsmi-
nimum ermittelt. Dies ermo¨glicht eine Aussage daru¨ber, ob die Scherung eine
Kraft auf die Mesoporen ausu¨bt und somit den Ebenenabstand vera¨ndert.
Abbildung 4.27.: Der Ebenenabstand d10 der Proben im Vergleich zu den Ebe-
nenabsta¨nden in und gegen die Scherrichtung.
In Abbildung 4.27 sind die Ergebnisse anhand vier Beispielen aus den ver-
schiedenen Integrationen der I(q)-Streukurven aufgetragen. Deutlich ist zu er-
kennen, dass der Ebenenabstand d10 gegen die Scherrichtung niedrigere Werte
annimmt als in Scherrichtung. Eine Erkla¨rung dafu¨r ko¨nnte die Krafteinwir-
kung der Scherung auf die Zylinder und somit die innere hexagonale Struktur
der Mesoporen sein, in dem diese na¨her aneinander geschoben werden. Es kann
jedoch nicht gekla¨rt werden, ob eine starke Verzerrung der hexagonalen Struk-
tur vorliegt.
4.1.8. Orientierung in Abha¨ngigkeit der Parameter Zeit und
Geschwindigkeit
Es wird untersucht und zusammengefasst, ob und in wie fern sich die Win-
kelgeschwindigkeit und Laufzeit auf die Orientierung der einzelnen Proben
auswirken.
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Abbildung 4.28.: Abha¨ngigkeit der Orientierung ρ von der Bahngeschwindig-
keit am Beispiel der Proben mit 120 min (obere Grafik) und
150 min (untere Grafik) Drehzeit. Die Proben gleicher Mess-
durchga¨nge werden farblich zusammengefasst.
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Um den Einfluss der Winkelgeschwindigkeit noch besser verfolgen zu ko¨nnen,
werden die Winkelgeschwindigkeiten ω mit Hilfe der Gleichung 4.3 fu¨r die
Bahngeschwindigkeit v
v = r × ω (4.3)
umgerechnet. Angenommen wird eine geringere Orientierung zu ho¨heren Bahn-
geschwindigkeiten hin, da in Kapitel 4.1.6 ein Einfluss der Winkelgeschwin-
digkeit auf die Struktur erkennbar war und somit ein Grund fu¨r die Unter-
suchung eines Zusammenhangs zwischen der Position der Probe und seiner
Orientierung vorliegt. In Abbildung 4.28 wird das Ergebnis am Beispiel der
Proben mit 120 min und 150 min Drehzeit wiedergegeben. Die Grafik oben in
Abbildung 4.28 mit den Werten bei 120 min zeigt keinen eindeutigen Zusam-
menhang zwischen der Bahngeschwindigkeit v und Orientierung ρ, obwohl die
Winkelgeschwindigkeit ω sehr wohl eine Rolle zu spielen scheint. Daraus la¨sst
sich schlussfolgern, dass eine hohe Winkelgeschwindigkeit sta¨rker zur geringe-
ren Ausbildung einer Orientierung beitra¨gt als eine hohe Bahngeschwindigkeit.
Diese Vermutung wird von den Ergebnissen der Proben mit einer Winkelge-
schwindigkeit von ω = 0,7 Hz gestu¨tzt, welche keine hohen Orientierungen
aufweisen. Betrachtet man die untere Grafik, so fallen die niederen Orientierun-
gen der Proben mit der ho¨chsten Winkelgeschwindigkeit gegenu¨ber den beiden
anderen Winkelgeschwindigkeiten auf, die die Vermutung besta¨tigen. Jedoch
ist darauf hinzuweisen, dass sowohl bei der geringen als auch bei der mitt-
leren Winkelgeschwindigkeit entsprechende Vergleichswerte im Bereich hoher
Bahngeschwindigkeiten fehlen, wodurch eine genaue Interpretation der Daten
erschwert wird.
Aus Abbildung 4.29 ist ersichtlich, dass sich eine gro¨ßere Entfernung zur
Rotationsachse fu¨r das Gel als ungu¨nstig erweist, wobei der Einfluss durch die
Drehzeit vo¨llig außer Acht gelassen und nur die Bahngeschwindigkeit beru¨ck-
sichtigt wird. Die Abnahme der Orientierung bei steigender Bahngeschwindig-
keit ist in der Abbildung deutlich erkennbar, was die Schlussfolgerung zula¨sst,
dass sich die Bahngeschwindigkeit durchaus auf die Ho¨he der Orientierung
auswirkt.
Beru¨cksichtigt man nur die Abha¨ngigkeit der Orientierung vom Parameter
Zeit, so ist ein deutlicher Effekt in Abbildung 4.30 zu erkennen. Bei den Pro-
ben mit 60 min Drehzeit wird nur eine geringe Orientierung erreicht. Es ist
anzunehmen, dass der Drehstopp mit dem Einsetzen der Gelierung zusam-
menfa¨llt und somit noch kein ausgebildetes, dreidimensionales Netzwerk zur
Bildung einer Vorzugsrichtung vorhanden ist. Eventuell ko¨nnte jedoch schon
eine tendenzielle Vorzugsrichtung vorherrschen, auf welcher die Orientierung
aufbaut, da ein ρ von ca. 10 % doppelt so hoch gegenu¨ber dem Mittelwert
der nicht rotierten Proben ist. Interessant ist der geringe Mittelwert fu¨r die
90 min Proben, der nur mehr die Ha¨lfte des Wertes bei 60 min betra¨gt. Die
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Abbildung 4.29.: Orientierung ρ in Abha¨ngigkeit vom Parameter Bahnge-
schwindigkeit.
Abbildung 4.30.: Orientierung ρ in Abha¨ngigkeit vom Parameter Zeit.
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Probe du¨rfte sich mitten im Gelierprozess befinden. Eine mo¨gliche Erkla¨rung
fu¨r diese besonders niedrige, kaum vorhandene Orientierung ko¨nnte darin lie-
gen, dass der Stopp der Scherbewegung zu einem Zeitpunkt stattfindet, in dem
selbst eine tendenzielle Vorzugsrichtung nicht mehr vorhanden ist, da es sich
bei der Scherbewegung doch um einen kontinuierlichen Einfluss von außen auf
die Probe handelt. Demnach gebe es kein Templat, nach der sich eine mo¨gliche
Orientierung bilden ko¨nnte. Der Sachverhalt a¨ndert sich nach 120 min radikal,
wenn die nach dieser Methode maximal mo¨gliche Orientierung erreicht wird.
Der Gelierprozess sollte bereits abgeschlossen und die Bildung der Mikrostruk-
tur eingesetzt haben. Es stellt sich die Frage, ob die Orientierung tatsa¨chlich
ihren maximalen Wert erreicht hat beziehungsweise ob sie noch steigen kann
oder bereits im Fallen ist. Betrachtet man den letzten Wert bei 150 min in Ab-
bildung 4.30, so ist eindeutig festzustellen, dass der Wert fu¨r die Orientierung
wieder ru¨ckla¨ufig wird. Demnach erreicht die Orientierung bei 120 min ein
Maximum und wird danach durch die kontinuierliche Scherbewegung wieder
zersto¨rt. Einzig die Frage bleibt zu kla¨ren, ob die maximal mo¨gliche Orientie-
rung vor oder nach 120 min Drehzeit erreicht wird.
Sowohl Abbildung 4.30 als auch 4.29 lassen den Schluss zu, dass es sich
bei der Drehzeit beziehungsweise dem Drehzeitpunkt um den einflussreichsten
Faktor in der Entstehung der Orientierung handelt.
4.1.9. Auswirkungen unterschiedlicher Geschwindigkeiten
auf den Orientierungsgrad
Der Orientierungsgrad ist besonders bei Proben mit hoher Orientierung von
Interesse, da hier eindeutige Aussagen u¨ber einen Zusammenhang zwischen
Geschwindigkeit und Orientierungsgrad zu treffen sind. Abbildung 4.31 stellt
mehrere Proben mit hoher Orientierung dar, welche bei unterschiedlicher Ge-
schwindigkeit geschert wurden, und vergleicht ihre Streukurven und zwei ihrer
Streubilder. Das linke Streubild oben zeigt die Probe E1205g12a mit einer Ori-
entierung von ρ = 41,9 und einem Orientierungsgrad von 18,5◦. Im Vergleich
dazu ist der Orientierungsgrad der Probe E1210g20, welche eine Orientierung
von ρ = 47,7 mit einem Orientierungsgrad von 31,9◦ aufweist, ho¨her als im
linken Streubild. Die Intensita¨tsmaxima, gegeben durch die Orientierung, sind
im rechten Streubild deutlich breiter aufgrund des ho¨heren Orientierungsgra-
des. In den Grafiken darunter sieht man anhand der Streukurven der Proben
geringerer und ho¨herer Geschwindigkeit einen signifikanten Unterschied in den
Halbwertsbreiten und somit in ihren Orientierungsgraden. Je niedriger der Ori-
entierungsgrad, desto genauer hat sich die Struktur des Gels orientiert, indem
die orientierte Struktur exakter parallel zur Scherrichtung liegt.
Eine Erkla¨rung fu¨r den Unterschied zwischen den zwei verschiedenen Win-
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Abbildung 4.31.: Vergleich mehrerer Proben a¨hnlich hoher Orientierung ρ bei
einer Winkelgeschwindigkeit von ω = 0,175 Hz (linke Grafik)
und 0,35 Hz (rechte Grafik) und einer Drehzeit von 120 min
(jeweils rote und schwarze Kurve) und 150 min (jeweils
gru¨ne Kurve). Links oben sieht man das Streubild der Pro-
be E1205g12a mit einer Winkelgeschwindigkeit von 0,175 Hz,
rechts das Streubild der Probe E1210g20 mit 0,35 Hz.
Tabelle 4.6.: Auflistung der am sta¨rksten orientierten Proben und Vergleich
ihres Orientierungsgrades
Name Geschwindigkeit Drehzeit ρ Orientierungsgrad
[Hz] [min] [%] [◦]
E1205g07a 0,175 120 45,7 21,9
E1205g12a 0,175 120 41,9 18,4
E1505g03 0,175 150 40,9 21,9
E1210g10 0,350 120 44,4 36,7
E1210g20 0,350 120 47,7 31,9
E1510g10 0,350 150 43,8 32,5
kelgeschwindigkeiten liegt in der Wirkung der Scherbewegung auf das Sol-Gel.
Eine zu hohe Geschwindigkeit wirkt sich nachteilig auf die Struktur und seine
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Orientierung aus, indem das Netzwerk durch die Scherkra¨fte gesto¨rt wird. In
Tabelle 4.6 finden sich alle verwendeten Werte aufgelistet.
Bei allen erwa¨hnten Proben la¨sst sich außerdem feststellen, dass die Inten-
sita¨t des Streuhintergrunds in etwa gleich ist. Demnach bleibt immer ein a¨hn-
lich großer Hintergrund bei allen hoch orientierten Proben zuru¨ck, der nicht
unterschritten wird. Es stellt sich die Frage, ob dieser Anteil an nicht orien-
tierbaren Zylindern noch minimiert werden kann.
4.1.10. SEM-Aufnahmen von rotierten Proben
Zur Oberfla¨chenbetrachtung mit einem Rasterelektronenmikroskop werden sechs
Proben mit unterschiedlichen Parametern, welche bereits zuvor in der Ro¨nt-
genkleinwinkelstreuanlage gemessen wurden, untersucht. Wie in Tabelle 4.7
zu lesen, werden bei der Auswahl der Proben auf unterschiedliche Drehzeiten,
Geschwindigkeiten und ihre Orientierung geachtet, wobei eine nicht gescherte
Probe ebenfalls zum Vergleich betrachtet wird.
Tabelle 4.7.: Parameter aller Proben fu¨r SEM-Untersuchung
Nr. Name Geschwindigkeit Drehzeit ρ
[Hz] [min] [%]
1 E1520n – – 4,2
2 E0610g25a 0,350 60 12,2
3 E0905g12 0,175 90 3,6
4 E1205g12a 0,175 120 41,9
5 E1210g20 0,350 120 47,7
6 E1520g12a 0,700 150 23,8
Abbildung 4.32 stellt als linkes Bild die nicht rotierte und als rechtes Bild die
hoch orientierte Probe Nr.4 gegenu¨ber. Deutlich sind bei der nicht rotierten
Probe die Knotenpunkte zu erkennen, welche bei der rotierten Probe nicht
so ha¨ufig auftreten. Die zylindrische Strukter scheint jedoch im Vergleich zur
unbehandelten Probe an La¨nge gewonnen zu haben. Es kann angenommen
werden, dass die durch die Scherbewegung verursachte Kraft die Sta¨bchen
verla¨ngert und Knotenpunkte verringert hat, was zur Orientierung beitra¨gt.
In Abbildung 4.33 wird anhand der Probe Nr.6 (rechtes Bild) im Vergleich
zu der nicht orientierten Probe im linken Bild aufgezeigt, wie sich eine zu
hohe Geschwindigkeit auf die Struktur auswirkt. Die Knotenpunkte sind nicht
mehr auszumachen, es bleiben lediglich lange Sta¨bchen zuru¨ck. Im Inneren
der Sta¨bchen bleibt die hexagonale Struktur aufrecht, was an den Werten aus
Tabelle 4.5 fu¨r diese Probe nachzuweisen ist. Die hohe Geschwindigkeit fu¨hrt
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Abbildung 4.32.: SEM-Aufnahmen einer nicht rotierten (linkes Bild) und ro-
tierten (rechtes Bild) Probe mit hoher Orientierung in 15.000-
facher Vergro¨ßerung.
Abbildung 4.33.: SEM-Aufnahmen einer nicht gescherten (linkes Bild) und
mittels hoher Geschwindigkeit gescherten Probe (rechtes
Bild) in 5.000-facher Vergro¨ßerung.
demnach zu einer Zersto¨rung der Struktur auf Mikrometerebene und la¨sst die
Mesoebene intakt.
4.2. Ergebnisse aus dem in-situ Versuch
Bei der Wahl der Positionierung des Ro¨ntgenstrahls wurde auf eine Position
in der unteren Ha¨lfte der Mittelreihe geachtet, da in diesem Bereich eine hohe
Wahrscheinlichkeit besteht, dass stets genug Probenmaterial fu¨r ein genu¨gend
hohes Messsignal vorhanden sei. In Abbildung 4.34 ist die Messposition und die
Drehrichtung aus Sicht des kollimierten Strahls skizziert. An der Vorzugsrich-
tung des Streusignals erkennt man bereits die Orientierung der zylindrischen
Poren in der Probe. Da die maximale Streuintensita¨t bei Zylindern normal zur
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Zylinderla¨ngsachse auftritt, kann man direkt aus dem Streubild schließen, dass
sich die Zylinder parallel zur Scherrichtung ausrichten.
Abbildung 4.34.: Position der Messung wa¨hrend des in-situ Versuchs und das
Streubild bei dieser Position.
In den folgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse aus dem Versuch gra-
fisch dargestellt und ausgewertet.
4.2.1. Resultate der in-situ Auswertung
Auch beim in-situ Versuch wird eine nicht orientierte Probe als Vergleich und
zur ungefa¨hren Bestimmung der charakteristischen Zeitpunkte herangezogen.
Die fu¨r diese Probe erhaltenen Vergleichsparameter sind in Tabelle 4.8 zu fin-
den.
Tabelle 4.8.: Werte fu¨r die nicht rotierte Vergleichsprobe zum in-situ Versuch.
qmax ∆q10 d10 ρ
[nm−1] [nm−1] [nm] [%]
E(insitu) 0,4915 0,0325 12,784 0,4
Um sich einen ersten U¨berblick u¨ber die Entwicklung des Sol-Gels wa¨hrend
des Versuches zu verschaffen, werden die I(q)-Streukurven dreidimensional in
Abbildung 4.35 aufgetragen, wobei die Intensita¨t und der Streuvektor doppel-
logarithmisch eingezeichnet sind und nur der Bereich um den d10 Reflex zu
sehen ist. An diesem lassen sich die Vorga¨nge wa¨hrend des Sol-Gels Prozesses
ablesen. Die Entwicklung des Reflexes, von anfangs sehr breit bis spa¨ter deut-
lich schma¨ler und sta¨rker ausgepra¨gt, ist in Abbildung 4.35 zu verfolgen. Die
Beobachtung dieser Entwicklung hilft bei der Bestimmung der charakteristi-
schen Zeitpunkte der rotierten Probe.
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Abbildung 4.35.: Die I(q)-Streukurven werden als erster U¨berblick dreidimen-
sional dargestellt. Diese Abbildung zeigt Messwerte im Be-
reich um den d10 Reflex.
Abbildung 4.36.: Fu¨r den ersten U¨berblick u¨ber den Verlauf der Orientierun-
gen werden die I(χ)-Streukurven dreidimensional aufgetra-
gen.
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Auch die I(χ)-Streukurven werden dreidimensional in Abbildung 4.36 dar-
gestellt, nachdem sie zur besseren U¨bersicht normiert und gegla¨ttet (Glei-
chung 3.14) wurden. Eindeutig ist die hohe Orientierung ρ im Zeitraum um
150 min herum zu erkennen, welche auch wieder vo¨llig verschwindet. Dies
stu¨tzt bereits die Vermutung der Entstehung und anschließenden Zersto¨rung
der Orientierung wa¨hrend des Scherverfahrens. Vor und nach der Entwicklung
der Orientierung liegt der Wert bei ρ = 0, es liegt nur isotrope Streuung und
keine erkennbare Vorzugsrichtung vor.
4.2.2. Auswertung des d10 Reflexes
Die Auswertung des d10 Reflexes mit einer Gaußfunktion (Gleichung 3.7) ge-
staltet sich in so fern schwierig, da der Reflex besonders anfangs eine sehr
breite, asymmetrische Verteilung aufweist. Dennoch lassen sich die Ergebnisse
fu¨r die Halbwertsbreite aus Gleichung 3.7 fu¨r Aussagen u¨ber die Strukturent-
wicklung heranziehen und werden auch im na¨chsten Kapitel 4.2.3 behandelt.
Korrekte Anfangswerte fu¨r die Position des Maximums ko¨nnen aus dieser Me-
thode aufgrund der asymmetrischen Kurve nicht ermittelt werden. Im Verlauf
der Strukturausbildung und der Anna¨herung des Peaks an eine Gaußkurve
werden korrekte Werte der Position ab der 220. Minute geliefert.
Um nun konkrete Aussagen u¨ber das Verhalten des Sol-Gels wa¨hrend der
ablaufenden Reaktionen treffen zu ko¨nnen, werden als neue Methode zur Aus-
wertung des d10 Reflexes anstatt einer zwei Gaußfunktionen u¨ber den Peak
gelegt. Dabei handelt es sich um die gleiche Funktion 3.12 wie auch bei der
Auswertung der Orientierung. Das Verfahren wird in Abbildung 4.37 anhand
drei verschiedener Zeitpunkte des Sol-Gel Prozesses dargestellt. Dazu wird die
erste Streukurve bei 45 min, eine weitere bei 190 min und eine der spa¨teren
Streukurven bei 265 min herangezogen. Wie deutlich zu erkennen ist, gelingt
mittels zwei Gaußfunktionen ein gut angena¨herter Fit der Kurve, außerdem las-
sen sich aus dem Verhalten der einzelnen Gaußfunktionen Schlussfolgerungen
u¨ber die Vorga¨nge im Sol-Gel ziehen. Das Schrumpfen der einen und Wachsen
der anderen Funktion geben Auskunft u¨ber die charakteristischen Zeitpunkte,
die aufgrund der verzo¨gerten Heizung durch den Motor um etwa 40 min ver-
schoben sind. Auf die Ergebnisse wird im Zusammenhang mit der Orientierung
in den na¨chsten beiden Kapiteln 4.2.3 und 4.2.4 eingegangen.
4.2.3. Auswertung der Orientierung
Die Entwicklung der Struktur und der einhergehenden Orientierung sind in
Abbildung 4.38 anhand vier markanter Zeitpunkte und den dazugeho¨rigen
Streubildern dargestellt. Der erste gewa¨hlte Zeitpunkt nach 70 min zeigt die
noch nicht orientierte Struktur, welche auch noch nicht geliert ist, was an der
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Abbildung 4.37.: Zur Auswertung des d10 Reflexes werden zwei Gaußfunktio-
nen an die Kurve gefittet. Ihre Summe ergibt den roten Fit,
wa¨hrend die einzelnen Gaußfunktionen zum besseren U¨ber-
blick in blau und gru¨n eingezeichnet sind.
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Abbildung 4.38.: Anhand vier charakteristischer Zeitpunkte und den dazu-
geho¨rigen Streubildern wird die Entwicklung der Struktur
und der Orientierung aufgezeigt.
noch vo¨llig unvera¨nderten Halbwertsbreite von d10 zu erkennen ist. Auf dem
dazugeho¨rigen Streubild erscheint das reziproke Bild des d10 als diffuser Ring.
Danach setzt die Orientierung ein und steigt binnen 40 min auf einen Wert
von u¨ber ρ = 0,5. Wa¨hrend dieser Zeit streut die Halbwertsbreite weiterhin
um einen Ho¨chstwert und beginnt schließlich zu sinken, was auf die einsetzende
Bildung der Mikrostruktur hinweist. Somit la¨uft die Orientierung der Struktur
parallel zur Gelierung des Sol-Gels ab. In einem Zeitraum von 40 min bleibt
die Orientierung auf einem Wert u¨ber ρ = 0,5 und erreicht bei 140 min den
Maximalwert von 60,5 %. Im Streubild ist deutlich die hohe Orientierung der
Struktur auszumachen. Wa¨hrend nun die Halbwertsbreite weiter gegen einen
stabilen Endwert sinkt, nimmt auch die Orientierung in einem Zeitraum von
90 min kontinuierlich ab. Zum Zeitpunkt 170 min erkennt man auf dem Streu-
bild bereits die Bildung der Mesostruktur aufgrund des schmaler werdenden
Ringes. In Abbildung 4.38 ist dies als steiler Abfall der Halbwertsbreite deut-
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lich erkennbar. Die Orientierung verschwindet, wenn die Halbwertsbreite auf
einem konstanten Wert angelangt und die Strukturentwicklung somit abge-
schlossen ist. Das Streubild zur 240. Minute zeigt einen scharfen Ring, was auf
die ausgebildete Mesostruktur hinweist.
Aus diesen Kenntnissen la¨sst sich folgern, dass eine Orientierung der Struk-
tur noch vor der Ausbildung der Mikrostruktur und somit wa¨hrend der Ge-
lierung, wenn ein dreidimensionales Netzwerk gebildet wird, am sinnvollsten
erscheint.
Abbildung 4.39.: Sowohl die Orientierung ρ und ihre mittlere Halbwertsbreite
sind zum Vergleich gegen die Zeit aufgetragen.
Das Verhalten des Orientierungsgrades wa¨hrend des in-situ Versuchs wird
in Abbildung 4.39 grafisch dargestellt. Demnach fa¨llt der Orientierungsgrad
bei steigender Orientierung, was auf eine ho¨here Ausrichtung der Zylinder
parallel zur Scherrichtung hinweist. Mit einem Orientierungsgrad von 22,6◦
wird kurz nach der ho¨chsten Orientierung das Minimum erreicht, welcher bei
fortlaufender Zersto¨rung der Orientierung im Steigen inbegriffen ist und bei
Erreichen einer Orientierung ρ von nur mehr 10 % stark zu streuen beginnt.
Dies gibt einen klaren Hinweis darauf, dass die gute parallele Ausrichtung der
Zylinder ebenfalls gesto¨rt wird.
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4.2.4. Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem in-situ
Versuch
Alle wichtigen Werte des Kapitels 4.2 werden in Abbildung 4.40 zusammenge-
fasst und u¨bersichtlich dargestellt. Darunter befinden sich alle Zahlen aus der
Auswertung mittels einer einzigen und mittels zwei Gaußfunktionen, welche in
drei Grafen miteinander aufgetragen werden, um somit genaue Aussagen u¨ber
die Entwicklung der Probe wa¨hrend des Versuchs treffen zu ko¨nnen. In der
Grafik d10 steht die Bezeichnung Position fu¨r das Ergebnis aus der Auswer-
tung mit nur einer Gaußfunktion, wa¨hrend x01 und x02 die Ebenenabsta¨nde
aus der Anwendung von zwei Gaußfunktionen darstellen. Ebenso verha¨lt es
sich bei der Grafik fu¨r ∆q10, wo hwhm1 und hwhm2 von zwei Gaußfunktio-
nen herru¨hren und auch in der Grafik der Werte fu¨r die Amplitude ergeben
sich Amplitude1 und Amplitude2 aus der Berrechnung mit zwei Gaußfunk-
tionen. Es wird in vier Bereiche unterteilt und diese einzeln besprochen und
durchgegangen.
Wa¨hrend sich im ersten Abschnitt der Abbildung 4.40 bis zur 140. Minute
bei den Werten fu¨r d10, ∆q10 und die Amplitude kaum etwas a¨ndert, setzt
die Orientierung in der 80. Minute ein und steigt bei 140 min auf ihren Ma-
ximalwert. Bei den Werten fu¨r d10 ist zu erkennen, dass die Ergebnisse aus
der Auswertung der einzelnen Gaußfunktion zwischen den zwei Gaußfunktio-
nen liegen und bei 14,5 nm beginnen. Die Zahlen fu¨r x01 und x02 der beiden
Gaußfunktionen starten bei jeweils etwa 13,1 und 17,8 nm. Alle drei zusammen
zeigen einen leichten Abfall und spiegeln somit das normale Schrumpfen des
Ebenenabstands wa¨hrend des Sol-Gel Prozesses wider. Die Zahlen fu¨r ∆q10
der beiden Gaußfunktionen streuen in diesem Bereich um einen konstanten
Wert, zeigen jedoch kein eindeutiges Verhalten. In diesem Zeitraum fallen die
Werte der einzelnen Gaußfunktion in etwa mit den Ergebnissen aus hwhm2
zusammen. Sie geben somit einen Hinweis auf den stattfindenden Prozess der
Strukturentwicklung im Inneren der Probe, welche bei den stabileren Werten
ab der 100. Minute den Gelierprozess andeuten. Es kann daraus geschlossen
werden, dass Orientierung dann stattfindet, wenn die Gelierung beginnt. Bei
den Zahlen fu¨r die Amplitude la¨sst sich erkennen, dass die Ergebnisse der
einzelnen Gaußfunktion in etwa der Summe der Amplituden Amplitude1 und
Amplitude2 der zwei Gaußfunktionen entsprechen. Alle drei Zahlenreihen in
dieser Grafik bleiben im ersten Abschnitt anna¨hernd konstant.
Der zweite Abschnitt in Abbildung 4.40 spiegelt die Bildung der Mikrostruk-
tur wider. Bei der Orientierung ist bereits ein deutlicher Abfall festzustellen.
Die interessanten Entwicklungen sind bei den drei weiteren Grafen zu entde-
cken. Die Werte aus der einzelnen Gaußfunktion fu¨r die Position des Refle-
xes zeigen einen leichten Anstieg, wa¨hrend x01 einen deutlichen Abfall auf-
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Abbildung 4.40.: In den Grafiken d10, ∆q10 und Amplitude stehen die hellen
Messwerte fu¨r Ergebnisse aus der Auswertung mit nur einer
Gaußfunktion. Sie werden verglichen mit den Messwerten der
Ergebnisse aus der Anwendung zweier Gaußfunktionen, wel-
che durch schwarze und rote Punkte wiedergegeben werden.
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weist. Konstant hingegen verhalten sich die x02 Werte. Die Entwicklung der
Mikrostruktur ist an dem einsetzenden Abfall von x01 und den konstanten
x02 gut abzulesen. Auch bei den Werten der ∆q10 zeigen sich Vera¨nderungen.
Wa¨hrend hwhm1 und hwhm2 kaum noch streuen und stabil bleiben, sinkt die
Halbwertsbreite der einzelnen Gaußfunktion deutlich und weist somit auf die
einsetzende Strukturentstehung. Die Werte der zwei Gaußfunktion der Am-
plitude verhalten sich ebenso konstant, wobei die Ergebnisse zur einzelnen
Gaußfunktion einen leichten Anstieg andeuten, was genau wie in der Grafik
der ∆q10 die Entstehung der Struktur anzeigt.
Im dritten Abschnitt der Abbildung 4.40 liegt die Orientierung anfangs be-
reits nur mehr bei einem Drittel ihres Maximalwertes und sinkt weiter. Die
drei Grafiken darunter geben nun konkrete Aufschlu¨sse u¨ber die Bildung der
Mesostruktur im Inneren der Probe. Die davor konstanten Werte fu¨r x02 folgen
einem steilen Anstieg und na¨hern sich den Werten der einzelnen Gaußfunktion
und x01, welche bereits am Ende des Abschnitts zusammengefallen sind. Somit
na¨hern sich die Ergebnisse aus allen drei Gaußfunktionen einem aussagekra¨fti-
gen Wert fu¨r den Ebenenabstand d10. Bei den Werten fu¨r ∆q10 beginnen die
Zahlen der beiden Gaußfunktionen zu fallen, wie bereits zuvor ∆q10 der ein-
zelnen Gaußfunktion, wobei bei hwhm2 vor dem Abfall der Werte ein unge-
kla¨rter Anstieg auszumachen ist. Besonders hervorzuheben ist die Anna¨herung
der Werte der einzelnen Gaußfunktion an hwhm1. Ein letzter Hinweis auf die
Bildung der Mesostruktur ist der starke Anstieg der Amplitude der einzel-
nen Gaußfunktion und ebenso von a1, wobei a2 weiterhin konstant bleibt.
Aufgrund der Bildung der Mikrostruktur und der anschließenden Bildung der
Mesostruktur steigt die Intensita¨t der Streustrahlung um ein Vielfaches.
Im letzten Abschnitt der Abbildung 4.40 pendeln sich die Werte des Ebenen-
abstandes d10 und ∆q10 auf konstante Zahlen ein, wa¨hrend die Orientierung
vo¨llig auf Null zuru¨ckfa¨llt und die Amplitude weiterhin steigt. Daraus la¨sst
sich die schlussendliche Ausbildung der inneren Struktur im Gel ru¨ckschlie-
ßen. Die Werte fu¨r Position und x01 liegen dicht beieinander, wa¨hrend x02 aus
der Auswertung von Gauß2 wenig aussagekra¨ftige Zahlen liefert: Die Streuung
einzelner Werte in den letzten Messungen ist darauf zuru¨ckzuschließen, dass
ein Fit mittels SIGMAPLOT nicht mehr stabil ist, da Gauß2 eine untergeord-
nete Rolle spielt und Gauß1 das Signal dominiert. Daher sind diese Fitwerte
fu¨r Gauß2 und somit x02 sehr instabil, denn Vera¨nderungen der Parameter
haben kaum Auswirkungen auf die Fit-Kurve.
Fu¨r den letztendlichen Ebenenabstand ergibt sich nun
d10 = 13,56 nm.
Fu¨r ∆q10 ergibt sich ein Endwert von
∆q10 = 0,0397 nm
−1
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welcher mit den letzten Ergebnisse von hwhm1 vergleichbar ist. Fu¨r die Aus-
reißer der letzten Werte von hwhm2 gilt der gleiche Grund wie auch schon
fu¨r die Position von x02, jedoch bleibt hwhm2 deutlich u¨ber den Zahlen der
beiden anderen Zahlenreihen, da Gauß2 am Ende eine immer kleinere Rolle
in der Auswertung mittels zwei Gaußfunktionen spielt. Die Ergebnisse aus der
Auswertung mit nur einer Gaußfunktion haben sich letztendlich an die Ergeb-
nisse der Gauß1 angepasst. Alle drei Zahlenreihen der Grafik ∆q10 verhalten
sich die letzten 60 min anna¨hernd konstant. Verglichen mit den Werten der
nicht rotierten Probe zu diesem Versuch in Tabelle 4.8 weist ∆q10 einen et-
was ho¨heren Wert auf, ebenso liegt der Ebenenabstand um mehr als 1 nm
ho¨her, was durch den Einfluss der Scherbewegung in einem Zeitraum von etwa
4 Stunden erkla¨rt werden kann. Die Zahlen fu¨r die Amplituden steigen weiter-
hin, wobei die Streuung am Ende durch das schwankende Messsignal der nicht
mehr scheibenfo¨rmigen, sondern partikelartigen Probe zu erkla¨ren ist. Auch
die Werte der Amplitude2 folgen einem leichten Anstieg.
Aus den Ergebnissen des in-situ Versuches ko¨nnen weitere Ru¨ckschlu¨sse auf
die Behandlung der Sol-Gel Proben und den exakteren Einsatz der Scherme-
thode gemacht werden.
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Die eigens fu¨r diesen Versuch konstruierte Drehapparatur eignet sich gut fu¨r
in-situ Versuche und ihre Fehleranfa¨lligkeit konnte auf ein geringes Maß redu-
ziert werden. Allerdings ist bei der Versuchstemperatur zu beobachten, dass
durch die Nutzung der Eigentemperatur des Schrittmotors eine verzo¨gerte Hei-
zung der Probe von 30-40 min zu erwarten ist, wa¨hrend die Vergleichsprobe
sofort in den vorgeheizten Wa¨rmeschrank gestellt wird. Im selben Ausmaß ver-
schieben sich die charakteristischen Zeitpunkte der Messprobe in Relation zur
Vergleichsprobe, weshalb dieser Unterschied einigermaßen kontrolliert werden
kann. Weiterhin wird eine ortsunabha¨ngig auftretende Orientierung aufgrund
der unterschiedlichen Bahngeschwindigkeiten innerhalb der Probe erschwert.
Der Versuch, das Sol-Gel wa¨hrend der Ausbildung des dreidimensionalen
Netzwerkes mittels Scherung zu orientieren, erwies sich als durchfu¨hrbar. Es
wurden hohe Orientierung von u¨ber 50 % nachgewiesen. Außerdem konnte
der Einfluss dieser Methodik auf den Sol-Gel Prozess untersucht werden. In
Kapitel 5.1 werden die Ergebnisse aus den ex-situ Versuchen mit drei verschie-
denen Winkelgeschwindigkeiten und vier Drehzeiten und dem in-situ Versuch
nochmals zusammengefasst. Die weitere Vorgehensweise in der Orientierung
mesoporo¨ser Strukturen wird in Kapitel 5.2 genau erla¨utert.
5.1. Schlussfolgerungen
Die Orientierung mesoporo¨ser Strukturen ist mit der verwendeten Methode
der Scherung sehr erfolgsversprechend. Beim ex-situ Versuch mit vorgegebener
Drehzeit betra¨gt der Wert fu¨r die maximal erreichte Orientierung
ρ = 47,4 %,
beim in-situ Versuch werden fu¨r den Ho¨chstwert
ρ = 60,5 %
errechnet. Bei fortschreitender Drehung wird die Orientierung nachweislich
zersto¨rt, wobei die mesoporo¨se Struktur intakt bleibt. Wird die Drehung bis
u¨ber einen Zeitraum von mehr als 100 min durchgefu¨hrt, demnach bis die Bil-
dung der Mikrostruktur einsetzt, so ist aus den Ergebnissen der ex-situ Versu-
che zu folgern, dass kaum noch Unterschiede zwischen den Ebenenabsta¨nden
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der gescherten Proben und ihrer Vergleichsproben auftreten. Davor zeigen die
I(q)-Streukurven der Proben mit 60 min und 90 min durchgehend gro¨ßere
Ebenenabsta¨nde, gelegentlich bis zu u¨ber 1 nm. Selbiges ist auch aus den ∆q10
dieser Proben zu entnehmen, welche ebenfalls deutlich u¨ber den Werten der
Vergleichsproben liegen.
Es hat sich herausgestellt, dass die Drehzeit der wichtigste Parameter fu¨r
die Bildung einer hohen Orientierung ist, wobei die Winkelgeschwindigkeit
einen geringeren Einfluss aufweist. Jedoch ist ein deutlicher Zusammenhang
zwischen der Winkelgeschwindigkeit und dem Orientierungsgrad zu erkennen,
der bei niedrigerem ω zu kleinen Graden und somit scha¨rferer Orientierung
fu¨hrt.
Aus dem in-situ Versuch konnte der Verlauf der Strukturbildung und die
Entstehung der Orientierung genau verfolgt werden. Es war festzustellen, dass
die Drehzeit auf einen bestimmten Zeitraum minimiert werden ko¨nnte, in wel-
chem eine optimale Orientierung forciert wird. Ebenso wurde herausgefunden,
dass die Orientierung wa¨hrend der Gelierung eintritt und das Einsetzen der
Bildung der Mikrostruktur bei fortlaufender Scherung zu einem Sinken und
dem Verschwinden der Orientierung fu¨hrt. Alle Bemu¨hungen zur Orientierung
mesoporo¨ser Strukturen sollten sich demnach auf die Drehung wa¨hrend des
Gelierprozesses richten.
5.2. Ausblick
Fu¨r zuku¨nftige Experimente sind besonders zwei Faktoren ausschlaggebend:
• die Optimierung der Methodik
• und die Maximierung der Orientierung.
Aufgrund der unterschiedlichen Bahngeschwindigkeiten bilden sich in der Pro-
be in Abha¨ngigkeit zur Rotationsachse verschieden hohe Orientierungen. Eig-
net sich die derzeitige Konstruktion am besten fu¨r in-situ Versuche, so entsteht
doch keine gleichma¨ßige Orientierung innerhalb einer Probenscheibe. Zur Her-
stellung von Proben mit ortsunabha¨ngiger Orientierung bieten sich U¨berlegun-
gen zu anderen vorteilhafteren Konstruktionen an.
Die Erreichung der maximalen Orientierung ha¨ngt von vielen Parametern
ab, sowohl aus physikalischer als auch chemischer Sicht.
Aus physikalischer Sicht la¨sst sich auf die Schergeschwindigkeit und die
Drehzeit Einfluss nehmen. Versuche mit noch geringeren Schergeschwindig-
keiten ko¨nnten u¨ber die erreichbare Scha¨rfe des Orientierungsgrades Auskunft
geben. Ebenso ko¨nnte eine Scherung, die nur in einer kurzen Zeitspanne vor
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der Ausbildung der Mesostruktur stattfindet, die Orientierung bzw. den Orien-
tierungsgrad noch deutlich erho¨hen. Diese zeitaufwa¨ndigen Versuche wu¨rden
allerdings den Rahmen dieser Diplomarbeit sprengen. Weiters ko¨nnte unter-
sucht werden, ob die Drehzeit in einem durch den Sol-Gel Prozess festgelegten
Zeitraum auf ein Minimum reduziert werden kann, um gleiche oder noch ho¨here
Orientierungen zu erreichen und wie lange eine Drehung no¨tig ist. Somit ko¨nn-
te bereits durch eine kurze Scherung die no¨tige Orientierung erreicht werden,
ohne dabei einen zu großen Einfluss auf den eigentlichen Sol-Gel Prozess aus-
zuu¨ben. Ebenso muss herausgefunden werden, ob die maximale Orientierung
und der beginnende Abfall von ∆q10 und dem damit verbundenen Ausbilden
der Struktur so aufeinander abgestimmt werden ko¨nnen, damit eine optimale
Orientierung in der Struktur erreicht wird. Ein weiterer physikalischer, variier-
barer Parameter ist die Dicke der gescherten Scheibe, welche in dieser Arbeit
konstant gehalten wurde. Es stellt sich die Frage, ob und wie sich die Menge
der gescherten Probe auf die Orientierung auswirkt.
Im Hinblick der chemischen Parameter ist insbesondere der Einfluss des
richtigen Precursors auf die Orientierung von großer Bedeutung. Als Precursor
bieten sich hierbei noch Ethylenglycol-modifizierte Phenylen-gebru¨ckte Silane
(bPhEGMS) an. Die Struktur einer Probe mit bPhEGMS besteht im Gegen-
satz zum EGMS aus ku¨rzeren, ebenfalls u¨ber Knotenpunkte dreidimensional
verbundenen Sta¨bchen. Es stellt sich die Frage, ob aufgrund der ku¨rzeren Zy-
linder eine bessere Orientierung mo¨glich ist oder ob diese Struktur u¨berhaupt
genau so gut orientierbar ist. Eine vera¨nderte Struktur ist auch u¨ber eine
A¨nderung des ph-Wertes mo¨glich. Hierbei wird das strukturgebende Tensid
P123 mit mehr oder weniger molarem HCl vermengt und somit Einfluss auf
den ph-Wert des Lo¨sungsmittels genommen. Auswirkungen auf die Struktur
durch A¨ndern der Zusammensetzung sind in der Literatur bekannt. [3] Jegliche
Vera¨nderungen in der Struktur und somit dem Precursor oder dem Lo¨sungs-
mittel bewirken auch la¨ngere oder ku¨rzere charakteristische Zeitpunkte als
bei der hier verwendeten Probe. Es ergeben sich hinsichtlich des Einflusses der
chemischen Parameter zahlreiche Mo¨glichkeiten der Maximierung der Orientie-
rung und der Minimierung des Orientierungsgrades, das heißt einer mo¨glichst
engen makroskopischen Verteilung der Mesophase.
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A. Technische Zeichnungen
Zur Entwicklung der Drehapparatur aus Kapitel 3.2.1 wurde eine technische
Zeichnung fu¨r jede Komponente angefertigt. Rotor (Abbildung A.1) und Sta-
tor (Abbildung A.2) wurden jeweils als Seiten- und Ru¨ckansicht skizziert. Der
blaue Ring in Abbildung A.2 steht fu¨r den Bronzering des Stators. Die Ein-
heiten sind in beiden Zeichnungen in Millimeter angegeben.
Abbildung A.1.: Technische Zeichnung des Rotors
89
A. Technische Zeichnungen
Abbildung A.2.: Technische Zeichnung des Stators
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